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Resumo

Feliciano, A. J. Antena impressa com substrato de metamaterial desenvolvido com anéis
metalicos fendidos circulares concéntricos. Santa Rita do Sapucai, 2016. Instituto
Nacional de Telecomunicagoes.

Neste trabalho, estudam-se antenas impressas com um substrato modificado por meio da
sobreposicdo de anéis metalicos fendidos, para se aproximar do comportamento de um
metamaterial. Inicialmente, foi desenvolvida uma antena impressa tradicional sobre um
laminado de politetrafluoretileno (PTFE) Diclad® 880, com plaqueta retangular e alimentada
por uma linha de microfita. Posteriormente, o laminado foi modificado pela insercao de anéis
circulares concéntricos fendidos na face oposta a do elemento irradiador, buscando-se um
comportamento diferente do previsto na estrutura tradicional. Foram feitas simulagdes em
programas especializados, como Matlab® ¢ EMPro®, e medigdes tanto para a antena
tradicional como para a antena com metamaterial, buscou-se comprovar as analises tedricas no
que concerne a resposta em freqiiéncia, ganho, diagrama de irradiagdo, entre outras
caracteristicas de relevancia.

Palavras-chave: Antenas impressas, substrato de metamaterial, resposta em freqiiéncia.
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Abstract

Feliciano, A. J. Printed antenna with metamaterial substrate implemented through split
metallic circular concentric rings. Santa Rita do Sapucai, 2016. Instituto Nacional de
Telecomunicagoes.

This work deals with printed antennas developed on modified substrate through metallic
printed rings on bottom face of radiator element. At first, it was developed a traditional printed
antenna with politetrafluoretilene (PTFE) Diclad® 880 substrate, using a rectangular radiator
and fed with microstrip line. Then, the substrate was modified by the insertion of split ring
resonators, which resulted in a new antenna. Simulations and measurements were made for
traditional as well as metamaterial antenna, with Matlab® and EMPro®. The results deal with
theoretical evaluation, concerning to reflection coefficient improvement, antenna gain and
frequency response.

Keywords: Printed antennas, metamaterial substrate, frequency response.



Capitulo 1

Introducao

1.1 Breves consideracoes

Com o crescente avango tecnologico em antenas, hd uma procura permanente por novos
dispositivos e componentes que cumpram certas exigéncias dos mais diversos projetos. O
aumento na demanda por sistemas méveis mais compactos estabeleceu um desafio na busca de
elevado desempenho para antenas para essas aplicacdes. Entre esses avancos, t€ém sido
propostos modelos desenvolvidos em materiais que ndo sao freqiientes nas antenas
tradicionais. Recentemente, tém-se estudado as propriedades de antenas impressas em
substratos de metamateriais, que apresentam propriedades ndo encontradas na natureza. O
objetivo € atuar sobre certas caracteristicas elétricas, magnéticas, Opticas e outras para avaliar
os efeitos sobre a irradiacdo ou sobre a guiamento da onda eletromagnética [1].

Neste trabalho, o interesse principal ¢ focalizado na influéncia do metamaterial no
desenvolvimento de antenas, mas em publicagdes especializadas sdo descritas varias outras
utilidades. Por exemplo, na fotonica, os metamaterias possibilitam novas regides de banda
proibida, permitindo a constru¢do de filtros e acopladores. Os processos sdo baseados na troca
de dados usando um feixe eletromagnético na faixa Optica, o que os torna mais rapidos e
demandando menos energia para seu funcionamento [2]. Em microondas, os metamaterias t€ém
sido experimentados, por exemplo na construgdo de objetos invisiveis, por meio do desvio na
trajetoria do campo eletromagnético, visando seu emprego para fins militares [3]. No que
concerne ao interesse deste trabalho, serdo estudadas as influéncias de um metamaterial na

busca por antenas impressas eficientes e de dimensodes reduzidas [4][5].



1.2 Motivacio para o desenvolvimento

Apesar de suas vantagens, as antenas impressas ou de microfita apresentam alguns aspectos
limitantes. Em seu formato basico, um destes incoveneientes ¢ sua largura de banda reduzida
[6] devido a sua natureza ressonante, dificultando as aplicacdes de faixa larga. Outras
desvantagens se referem a sua eficiéncia, a incapacidade de operar sob niveis elevados de
poténcia, a possibilidade de emissao espuria pelo alimentador, a excitacao de diferentes modos
de irradiacdo, dificuldade de se conseguir pureza na polarizagao, além de ser pouco tolerante a
falhas no dimensionamento dos seus elementos [7].

Muitos trabalhos foram realizados no desenvolvimento de métodos que permitam aumentar
a largura de banda de antenas de microfitas. Destacam-se as antenas em substratos de cristal
fotonico para reduzir ondas de superficies, antenas de microfita com irradiador com diferentes
formas de geometria fractal e as que sdo desenvolvidas com a participagdo de metamateriais.
Neste projeto, serd utilizado um substrato de metamaterial dimensionado para que a
permeabilidade relativa seja proxima da sua constante dielétrica. Com esta estratégia, procura-
se uma impedancia intrinseca quase idéntica a do ar, na tentativa de haver maior transferéncia
de energia para o ambiente externo. Estruturas nas quais se consiga esta adaptacdo entre as
impedancias de onda poderiam apresentar maior eficiéncia de irradiagdo e grande largura de
faixa.

O objetivo desta dissertagdo ¢, avaliar comparativamente a uma antena tradicional, o
comportamento ¢ melhora da antena com substrato de metamaterial, relativamente a

transferéncia de energia, refletida no coeficiente de reflexao.

1.3 Estrutura da dissertacio

No Capitulo 2, faz-se uma descricdo geral dos metamateriais, com énfase para os que
possam apresentar, simultaneamente, permeabilidade e permissividade negativas. Estudam-se
os seus comportamentos a partir das equacdes que mostram as dependéncias destas
propriedades com a freqiiéncia. Ao mesmo tempo, exploram-se os procedimentos para a
implementacgdo deste comportamento em material dielétrico de baixas perdas. No Capitulo 3,
discutem-se aspectos gerais das antenas de microfita, com objetivo de selecionar as

caracteristicas a serem avaliadas com a participagdo do metamaterial. Optou-se por um



elemento irradiador com formato retangular, estrutura basica para o desenvolvimento de
outros modelos.

No Capitulo 4, executa-se o projeto da antena proposta, visando alteragdes na
permeabilidade magnética a partir da formagdo de anéis concéntricos fendidos ressonantes.
Apresentam-se resultados simulados e medidos, com a comparacdo entre alguns destes
resultados. O Capitulo 5 ¢ dedicado aos comentarios gerais sobre o desenvolvimento, as
comparacdes entre resultados previstos e experimentais, as conclusdes de maiores relevancias

e algumas propostas para trabalhos futuros.



Capitulo 2

Fundamentos de Metamateriais

2.1 Introducao

Metamaterial é uma palavra composta por meta, proveniente do grego que significa além
de, e material (substancia). Os metamateriais sdo estruturas artificiais que apresentam
propriedades eletromagnéticas, em especial permeabilidade magnética (i) e permissividade
elétrica (¢), ndo encontradas em meios naturais. O mais usual ¢ que estas grandezas assumam
valores positivos e, ndo raro, dependentes da freqiiéncia. Em determinadas condig¢des, existem
meios que possuem permissividade elétrica negativa ou permeabilidade magnética negativa. A
primeira situacdo ocorre, por exemplo, em meios gasosos ionizados ao qual se d4 o nome de
plasma. Alguns meios podem apresentar permeabilidade magnética negativa [8] sob a acdo de
um campo magnético estatico de polarizagdo, como, por exemplo, nos meios ferrimagnéticos
(ferritas).

Entre os materiais artificiais, tornaram-se populares os metamateriais chamados de mdo
esquerda (LHMM, left-handed metamaterial, no original) por possuirem permeabilidade
magnética e permissividade elétrica negativas. As previsdes das propriedades eletromagnéticas
dos LHMM foram feitas pela primeira vez por Victor Veselago em 1967 [9]. Pendry et al.
propuseram, inicialmente, estruturas separadas para a obtencdo de permeabilidade magnética
negativa [10] e permissividade elétrica negativa [11]. Para isso utilizou, respectivamente,
estruturas de anéis metalicos interrompidos e fios metalicos muito finos, prevendo aplicacdes
para as faixas de microondas. Mais tarde, Smith e Schultz [12] combinaram as propostas de
Pendry em uma tnica estrutura e efetuaram os ensaios comprobatorios, sendo, por isso,

considerados como os primeiros a criar um LHMM. Na Fig. 2.1, em um sistema de



coordenadas cartesianas, estdo representados os valores possiveis para a permeabilidade

magnética e permissividade elétrica dos materiais mencionados.

1)
£<0,1>0 L e>0,u>0
Plasma Caso geral
€ Fig. 2.1. Quadro resumo mostrando as diferentes
i possibilidades das caracteristicas dos materiais.
€<0,u<0 e>0,u<0
Mio esquerda Ferrimagnético

2.2 Propriedades gerais dos LHMM

(a) Fator de propagacgdo no meio. Resolvendo as equagdes de Maxwell para o campo elétrico
e para o magnético variando harmonicamente no tempo, a equagdo de onda obtida apresenta

solugdes na forma:

E=E, exp(—y-F) 2.1) H=H_j exp(—7-F) (2.2)
Entrando com (2.1) e (2.2) nas equagdes de Maxwell para as leis Ampere e de Faraday na

forma diferencial e considerando € e p negativos encontram-se:

—yxH =(c—iwe)E (2.3) VxE=—iopH (2.4)

onde o vetor de propagac¢ao ¢ identificado por
v=vY (2.5)
sendo v o fator de propagacdo e y o vetor unitario da diregdo de propagagdo. Para satisfazer as

equagoes de Maxwell, o fator de propagacao fica determinado em fun¢do das propriedades

eletromagnéticas do meio pela expressao

y=4iop(c+ios)=o+ip (2.6)
Nesta relagdo, o ¢ o fator de atenuagdo, que representa os decréscimos dos campos com a

distancia, em nepers por metro (Np/m), e 3 € o fator de fase, indicando a variagdo da fase com



a distancia, em radianos por metro (rad/m). O desenvolvimento de (2.6) conduz as seguintes

expressdes para estes parametros:

2 2
pe c pe c
o= |[—< [1+|—| -1 =—® |—< |1+ —| +1
5 [@8} 27 B 5 (wsJ (2.8)
Por possuirem & e p negativos, os LHMM apresentam velocidades de fase, de grupo e de
energia antiparalelas, o que significa que terdo diregdes opostas. Esta situacdo pode ser

comprovada usando (2.3) e (2.4), equacdes basicas para a demonstracao das propriedades.

(b) Impeddncia intrinseca. Manipulando algebricamente (2.4), estabelece-se uma relagao

entre os campos elétrico £ e magnético H em fungdo da impedancia intrinseca do meio n da
forma:
f/xE

n

A impedancia intrinseca ¢ uma grandeza complexa com o argumento localizado no quarto

-

2.9)

quadrante, determinada por:

(2.10)

. . 2 .
X)) —10 (O] E—10® (¢}
iop _ m J wllel—ioluls _

Yy Jiolpl(o—iole) | o +(wle])’

(c) Velocidades associadas a propagacdo. A velocidade de grupo ¢ obtida a partir de

modificagdes no fator de fase com a freqiiéncia, por meio de:

-1
)
vg—{?ﬁé} @2.11)

Como [ ¢ a parte imaginaria do fator de propagacao (y), pode-se escrever que

1 - oy
—=3my —— (2.12)
v om

g

Desenvolvendo y e a sua derivada em relagdo a m, vém:

v=1v120, = [=iolu[(c-iwle]) = /-0 |ule|-io|ulo (2.13)



oy 0
oo 0o

-2oue+ipc
2y

\/imu(c+iw8) = (2.14)

Como visto, em LHMM p e ¢ devem ser consideradas negativas, de maneira que o nimero
complexo no interior da raiz quadrada de (2.13) tem parte real e parte imaginaria negativas.
Logo, inclui um argumento no terceiro quadrante, isto ¢, entre 180° e 270°. O nimero
complexo resultante terd argumento no segundo quadrante, limitado a 90° < ¢g < 135°.
Seguindo este raciocinio, resulta em fator de atenuacdo negativo e fator de fase positivo.
Como, nesta descricdo, ndo tem significado fisico um fator de atenuagdo negativo para
elementos passivos, toma-se a segunda solucao do fator de propagacao, que se obtém somando

180° a ¢g. Como resultado, o fator de atenuag@o torna-se positivo e o de fase negativo, em

conseqiiéncia de ¢g estar no quarto quadrante. Portanto, em (2.14) resulta,

0y —2ope+ipc  (F2olulle[ilulo)(cosd, +isendy)

00 yle'® 2]y]
1 (2.15)
= 20 {—20) nilelcosdg+|pulosend, —ilp|(ccosd, +20)|a|sen¢g)}
Levando em conta (2.10), chega-se a um resultado para a velocidade de grupo, obtido com:
1 —|ul(Co|e[sendp, +ocos,)
) (2.16)
Ve 2]y|

Como (2.16) ¢ aplicada apenas quando €, 1 e 6 forem constantes, no caso geral, em que estas
grandezas podem variar com a freqiiéncia, mais uma vez determina-se a derivada do fator de
fase a partir da parte imagindria da derivada do fator de propagagdo com a freqiiéncia.
Lembrando que nas condic¢des relativas as alteracdes na permissividade e na permeabilidade

de dielétricos com perdas os valores ficam € = ¢’ —ig"” e p = ' — in”, a derivagao obedece a:

1/2

d o .
X (-0 pe +iopuo) (2.17)

—{ioau(c+ic08

1/2 _ 0
0om O0® )} B

om

Portanto,



oy 1 2 oe ou ) 0 ou .
—_—=— p—+e— |- 20pe+ i \— + G — |+iUG =
oo 2y 0w 0w o0 o0

(s —ic" o' —in"
:+{_®2 (H!_l-“rr) (8 1€ ) _0)2 (8'—1.8") (“' Iy ) _ (218)
i
2ly[e™® oo oo

P "o . P oo . a(“"_i“'") o e
20 —in") (e -ie")+io(p —ip")—+ioc —— +i(u —in")o}
f6l0) f6l0)

Desenvolvendo (2.18) e considerando que o inverso da velocidade de grupo ¢ igual a parte
imaginaria da derivada do fator de propagacdo em funcao da freqiiéncia, resulta a expressao

geral para a velocidade de grupo:

1 0B oy 1 , , 08" o’ op” op' o
— = =3m] — =——{(0'p — + 0’ — + 0’ — + 0" —— + 20p'" +
v, 0O o 2|y] 0w om om 0w
0o o' oe' oe" o'
+20u"e + op'—+ 0o ——+p'c)cos d, — (- o’p — + o’y — —o’e — +
om om om 0w om
2.n a“’” N [N Jo a},l" "
+o0e"— -20u's" + 20u"e" + O — + 0o ——+ c)send, }
om om 0w
(2.19)
A velocidade de deslocamento da energia ¢ calculada por:
v, = S 2.20
e W ( . )

av

sendo Sqv 0 valor médio do vetor de Poynting e Wav a densidade média de energia do campo
eletromagnético, dada pela soma da energia contida no campo elétrico e no campo magnético.

Em ambiente ilimitado, estas grandezas sdo obtidas, respectivamente, por:

_ ]E|2 cosd, 221)
- 2[m|

=2 7712 =2 =2

e|El” wlH|" _e|E]” plE|
Way =Weay + Whay = + = + 5 (2.22)

4 4 4 4|n|

Substituindo (2.21) e (2.22) em (2.20), resulta em:

2cos, (2.23)

Inle+pw/n|



Para o LHMM, (2.23) deve ser escrita com [ € € negativas e salienta-se que cosdn € positivo.

Com as substitui¢des, resulta em velocidade de energia negativa.

Como (2.16) e (2.23) descrevem as velocidades de grupo e de energia ¢ oportuno ter-se
também a expressao geral para a velocidade de fase vp:
y o o 1
p=—= = .
B —IB| ] 2 .
— L 1+ i +1 ( . )
2 oE

Pode ser visto que v, € uma grandeza negativa, uma vez que se demonstrou que a solugdo
possivel implica em fator de atenuacdo positivo e fator de fase negativo. Se o meio for
dielétrico perfeito (¢ = 0), de (2.8) a impedancia intrinseca torna-se real, ¢» fica igual a 0° e de
(2.13), considerando a segunda raiz quadrada do fator de propagacdo, resulta ¢; = 270°.

Substituindo em (2.16), (2.23) e (2.24) os valores de y, 1, 6, ¢» € ¢gpara dielétrico perfeito:

1 1 1
V. o =—

Ve :+ﬁ (2.25) Ve = _ﬁ (2.26) P ﬁ (2.27)

Das equagdes (2.25), (2.26) e (2.27), nota-se a presenga de uma onda retrograda, pois
enquanto o grupo de ondas propaga-se em um sentido, velocidade de grupo positiva, a frente
de onda se propaga em outro, velocidade de fase negativa. A curva da Fig. 2.2 e a curva da
Fig.2.3 representam, respectivamente, a velocidade de grupo e velocidade de fase para um
material de mio esquerda, tracadas com o auxilio do programa Matlab®. Deve ser realcado
que as referidas velocidades apresentam sinais diferentes, com excecao do trecho entre 9,535
GHz e 9,538 GHz. Nesta faixa, tem-se um comportamento ressonante porque a parte negativa
da permeabilidade magnética entra em ressonancia proximo desta faixa. O antiparalelismo
visto graficamente entre a velocidade de fase e de grupo comprova as previsoes dos célculos.
Na Fig. 2.4 e na Fig. 2.5 estdo os comportamentos gerais das velocidades de fase e de grupo,
relativamente a Fig. 2.3. Realca-se que existe uma faixa de freqiiéncia onde a velocidade de
fase ¢ maior que a velocidade da luz ndao podendo representar a velocidade de propagagao de

energia.
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Fig. 2.2. Velocidade de grupo de um material de mao esquerda, quando a permeabilidade e a permissividade sdo
negativas.

115

110

105

100

Velocidade de fase [Mm/s]

5 : :
8%35 954 9.545 9.55
Freqtiéncia [GHz]
Fig. 2.3 Velocidade de fase de um material de mao esquerda, quando a permeabilidade e a permissividade sdo
negativas.
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Fig. 2.4. Comportamento geral da velocidade de fase para o material de mao esquerda. O eixo vertical estd com
escala logaritmica para melhor visualizagdo da curva.
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Fig. 2.5. Comportamento geral da velocidade de grupo para o material de mao esquerda. O eixo vertical esta com
escala logaritmica para melhor visualizagdo da curva e com valores absolutos devido aos valores negativos da
velocidade de grupo.

2.3 Modelo aproximado para o estudo de LHMM

Um modelo para estudos do LHMM baseia-se no comportamento de uma linha de
transmissao bifilar homogénea, representada por uma associagdo de parametros distribuidos.
Nesta adaptacao, o ramo longitudinal ¢ formado por um indutor em série com um capacitor e a
conexao transversal € constituida por um indutor em paralelo com um capacitor. Assim, cada
célula da estrutura assume o aspecto da Fig. 2.6. Esta configuracido fica compativel com a

descricao do fator de fase negativo, que conduz a velocidade de fase e grupo antiparalelas[13].
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Para simplificagdo da andlise em termos matematicos, admite-se uma estrutura sem perdas,
constituida apenas por elementos reativos. O indutor no ramo longitudinal e o capacitor no
ramo transversal correspondem a indutincia e capacitancia parasitas do capacitor do ramo
longitudinal e do indutor do ramo transversal, respectivamente [14] [15].

Aplicando os procedimentos da linha de transmissdo convencional, supde-se que o meio
tenha extensdo infinita de sucessivas células idénticas as da Fig. 2.6, ligadas em cascata. A
partir desta configuragdo e considerando o a freqiiéncia angular do sinal aplicado, obtém-se a

impedancia longitudinal e a admitancia transversal descritas por:

1
Z =inl, + Y =ioC, +
s A~ (2.28) , ol (2.29)
Assim, o fator de propagagao fica:
zZY oL : oC
Y B L~ R L (2.30)
—
C. Lr
Cn L, Fig. 2.6. Célula para modelagem do comportamento

de um metamaterial

P

Como a equagdo (2.30) envolve apenas elementos reativos, o fator de propagagdo ¢ uma

grandeza imaginaria, calculada a partir de:

v= |—~0’LyCp + L 21 =ip (2.31)
LC CL (0] LLCL '

Sendo B o fator de fase em radianos por metro. Seu valor ¢ obtido com:

1 1
2
= |0 LpCp + - (LpC, +L,Cyp)
p ROR o’'L,C, L, rRCL T L LR (2.32)
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Nesta expressdo, identificam-se as freqiiéncias de ressondncia série (®se) € paralela (wsn) em
torno das quais sdo feitas as avaliagdes do desempenho do meio. Seus valores sdo:

B 1 1

Oy =—F7—7— Oy =—F7—7—
/—LR C, (2.33) h /—LL Ce (2.34)

Portanto, o fator de fase no meio analisado passa a ser expresso em funcao destes parametros

da forma
B LA S| B 235
R 23
onde:
1 1
Op =—F——— 236 Op =—"FF—— 2.37
CrLp (2.36) ,CLLL (2.37)

Ainda acompanhando a modelagem adotada para a representacio do meio, acha-se uma

impedancia caracteristica por:

, Z, L, | 1-0’L,C,
= = 2.38

Quando se excitar um material que possa ser representado como na Fig.2. 6, desde que o
comprimento de uma célula do material (p) seja muito menor que o comprimento de onda do
sinal aplicado, para que o material possa ser considerado homogéneo, o fator de fase resultante

B(w) ¢ dado por [13][14][15]

1
B=s(®) || ®*L,Cy + - +
R0, e, LG | oh o) (2.39)

Neste calculo, tomou-se por referéncia (2.32) e considerou-se um fator que determinasse o

sinal do fator de fase como:

-1 para ©<min (o0, o)
) - (2.40)
+1 para ©>max (0,,0,)
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A Equagao (2.40) diz que quando s(®w) = — 1, a impedancia no ramo longitudinal da Fig.
2.2 serd capacitiva e no ramo transversal sera indutiva. Quando s(w) = + 1, ocorrera o
contrdrio, o que se comprova atribuindo-se valores aos elementos do circuito equivalente.
Levando-se em conta que deseja-se avaliar o desempenho em faixas de centenas até milhares
de megahertz, consideraram-se valores que fossem aceitaveis nessas freqiiéncias. Escolheram-
se: wsi= 0,2Grad/s, wse = 1Grad/s, Lr = 1puH, C. = 1pF, L. = 8,2uH, Cr = 3pF, or =
0,5773Grad/s e oL = 0,3492Grad/s. Uma observagao em (2.35) permite verificar que existem

condi¢des que levam a anulagdo do fator de fase. Isto acontece quando

+— =] + (2.41)

O desenvolvimento desta expressao resulta em uma equagao biquadrada cuja solugdo é:

2
2 2 2 2 2 2
(’OL(’OR mse + (’Osh (’OR ('OL 2 2 (’Ose + (’Osh
o= 5 t OO ——5 > —
2 W Dy, 2 O5e Qs

se

—4 (2.42)

de onde se obtém os valores ®1 = wsn€ ®2 = mse. Avaliando a expressdo dentro da raiz
quadrada de (2.39) para valores menores do que w1 e maiores que 2, obtém-se resultados
positivos do discriminante. Quando a freqiiéncia ficar entre 1 € 2, os valores sdo negativos e
o fator de fase torna-se imaginario. Conseqiientemente, neste intervalo ndo ha propagacgao de
sinal, uma vez que a onda torna-se evanescente. O comportamento geral do fator de fase
assume o aspecto da Fig. 2.7, obtida com auxilio do programa Matlab®.

Quando s for igual a s, chamada de condicdo de balanceamento do material, a
descontinuidade na Fig. 2.7 deixa de existir, que implica em LrCr = L.Cr . A impedancia

caracteristica referente ao modelo da Fig.2.6 torna-se independente da freqiiéncia:

L L
Zy= |-~ == (2.43)

Isto € vantajoso porque possibilita estabelecer as condi¢cdes em que o sinal pode propagar-se

em uma unica direcdo, com auséncia de ondas refletidas.
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Fig. 2.7. Comportamento do LHMM mostrando os valores de freqiiéncia em que o fator de fase representa

grandeza real e a faixa em que ndo existe propaga¢ao no meio.

idade elétrica e permeabilidade magnética dos LHMM

issiv

2.4 Perm

2.4.1 Obtencao da permissividade elétrica

J. B. Pendry et al. [11] sugeriram uma estrutura periédica com fios condutores muito finos

para a modificagdo da permissividade elétrica do metamaterial. (Fig. 2.8). Em sua descrigao

matematica, esta estrutura apresenta comportamento semelhante ao de um plasma [8] e

estabeleceu-se a idéia de se fazer uma analogia entre as duas situagdes. O plasma ¢ um meio

gasoso ionizado constituido por elétrons livres e ions positivos. Devido a massa dos elétrons

ser muitas vezes menor do que as massas dos ions, estes se encontram praticamente em

repouso comparativamente a rapidez de movimento dos elétrons. Nos fios condutores, os

elétrons livres sdo equivalentes aos elétrons livres no plasma e os ions, presos na estrutura

cristalina do metal, s3o comparaveis aos ions quase estaticos do plasma. A permissividade

. 2
[ €y0, a

relativa de uma estrutura semelhante a da Fig. 2.8 ¢ [11][16]:

(2.44)

}

onde, ¢ a freqliéncia angular da onda eletromagnética presente na estrutura, € € a

I‘ZTCO'

ol o+

permissividade elétrica absoluta do vacuo, a ¢ a distancia entre os centros de dois fios
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condutores adjacentes. Aconselha-se que seja menor que um quarto do comprimento de onda

do sinal guiado no material para que a estrutura seja considerada homogénea [16].

O valor de r indica o raio de cada fio, ¢ ¢ a condutividade do material dos fios que formam a

estrutura, mp ¢ a freqliéncia angular do plasma, obtida com:

) 2ncy
W, =—F——— (2.45)
a“tn(a/r)
Nesta expressdo, co ¢ velocidade de propagagdo de onda eletromagnética no vacuo. Na
Equacao (2.44), deve ser notado que se o meio onde os fios condutores estiverem imersos nao
for o vacuo, a primeira parcela deve ser substituida pela permissividade relativa do meio para

que o efeito seja introduzido.

Fig. 2.8. Arranjo de fios condutores incorporados
em um meio dielétrico com objetivo de alterar suas
caracteristicas elétricas.

Observa-se que o segundo termo do denominador de (2.44) tem dimensdo de freqiiéncia

angular, representada como:

2 2
o, =22 (2.46)

r’no
Desta maneira, a expressao original fica em uma forma mais simples:

o’ cof, (0-io,) o’ mfjcoc

g, =1- £ =1- =1- L (2.47)
o (0+io,) o (0 +07) (@ +0)) o (0 +0))

onde se identificam a parte real e a imaginaria da permissividade:
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4 (DP " (Di,())c
g =1-—+— (2.48) g =55 (2.49)
O+, o (0> +02)
De acordo com (2.48), existe uma freqiiéncia em que a parte real anula-se e abaixo da qual

os resultados resultam permissividade negativa. Este limite ¢ determinado por:

(2.50)

Para um estudo quantitativo do comportamento geral do meio, especificaram-se condutores de
aluminio, cuja condutividade ¢ de 34MS/m, com = 30um. Admitiu-se a separagdo a de Smm,
10mm e 50mm, inseridos num dielétrico com permissividade elétrica relativa igual a 2,2,
aproximadamente o valor para o PTFE. Para estas especificagdes, o uso de (2.45) e (2.46)
levaram, respectivamente, aos valores ®, = 66,493Grad/s ¢ w. = 10,18Mrad/s, w, =
21,200Grad/s e wc = 8,97Mrad/s, wp = 5,522Grad/s e . = 28 1krad/s. Tomaram-se as equagdes
anteriores para a andlise do comportamento com o auxilio do programa Matlab® e foram
obtidas as curvas mostradas na Fig. 2.9.

Sao observadas freqiiéncias em que €'r assume valores negativos, o que implica dizer se o
meio for sem perdas nao havera transferéncia de sinal no meio. Verifica-se, ainda, que had uma
freqiiéncia em que a parte real anula-se e a partir dela torna-se positiva. Em vista da elevada
condutividade utilizada em (2.44), a parte imagindria de & assumiu valores muito pequenos,
comparados com os da parte real, nas freqliéncias analisadas.

O estudo da permissividade mostra uma influéncia significativa do afastamento entre os
fios condutores implantados no material. Os valores obtidos demonstram que a freqiiéncia de
corte sera tanto menor quanto maior for a separacao entre os fios. Os menores valores da parte
imaginaria da permissividade representam uma caracteristica vantajosa por corresponderem a
menores perdas de poténcia na faixa em que for possivel a transmissao[17]. Nota-se na Fig.
2.9 que acima de 50mm praticamente ndo ha mais diferenga entre os resultados obtidos para
maiores separagdes, além disto, independentemente da separagdo, para altas freqiiéncias os
valores na parte (a) e (b) sdo quase coincidentes acima de 10GHz e na parte imaginaria acima

de 5GHz.
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Fig. 2.9. Comportamento da permissividade de um meio metamaterial com fios de aluminio, com os diametros e

éncia da freqiiéncia sobre a

destacados no texto. (a) Varia¢do da parte real com a freqiiéncia. (b) Influ

parte imaginaria.

S€paracgoes

2.4.2 Permeabilidade magnética para elementos no espaco

Uma sugestdo para controlar a permeabilidade magnética em metamateriais ¢ pela

constru¢do de uma estrutura periédica com anéis metalicos fendidos ressonantes. Fig. 2.10

[10]. Utilizam-se condutores ndo-magnéticos, pois deseja-se o controle sem a influéncia da

permeabilidade propria do metal utilizado e, adicionalmente, a permeabilidade de materiais
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magnetizaveis sofre variagdes significativas com a freqliéncia [18]. Este fato implicaria em
maiores dificuldades de sua inclusdo nas avaliagdes do desempenho. Serdo formadas as
associagdes com quatro conjuntos de anéis, identificadas como células.

A Fig. 2.10 apresenta dois pares de anéis concéntricos em dois planos paralelos. A idéia de
controlar a permeabilidade magnética usando a estrutura proposta fundamenta-se no fato de a
imantagao resultar do movimento de elétrons em trajetorias fechadas em torno dos nucleos dos
atomos e em torno de seus eixos imaginarios (spin), agindo como dipolos magnéticos.
Existem, ainda, os spins associados aos protons nos nucleos, porém, o efeito magnético

predominante ¢ oriundo dos elétrons.
l< a
) -
ri
i :
¢

Fig. 2.10. Célula tridimensional para obtengao de permeabilidade magnética em metamateriais.

Seguindo esta idéia, observa-se que os anéis reproduzem em escala macroscopica a agao
que resulta na imantagdo do meio, quando sujeitos a uma corrente elétrica. As suas
extremidades interrompidas t€m efeito de capacitancias e o lago condutor representa a acao de
uma indutancia. Cada associagao fenda-lago de corrente forma um circuito ressonante, com o
comportamento conhecido com a freqiiéncia. A interacdo dos efeitos magnéticos dos anéis
com os elétrons em movimento no meio alteram seus momentos magnéticos e o resultado ¢

uma modificagdo na permeabilidade.

A indugdo magnética B no interior de qualquer material dependera da forma com que os

momentos dos dipolos magnéticos combinam-se. Seu valor € determinado por:
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— —

B=poH +uox, H=01+y,)uoH (2.51)

onde ym ¢ a susceptibilidade magnética, H é o campo magnético e po ¢ a permeabilidade

magnética do vacuo. Define-se a permeabilidade magnética relativa como

ue=0+2xm) (2.52)
Quando os anéis metalicos fendidos forem combinados em uma estrutura periodica circular, a

permeabilidade magnética relativa ¢ encontrada com o auxilio de [10]:

2
N

po=1-

30¢} i2/R 2.53

a,"| 1- 53 “ + / 253)
o mQW/d)  hy®

onde 71 € o raio interno do anel, d ¢ a separagdo entre as bordas dos anéis, medida na dire¢ao
radial, a1 ¢ a distancia entre os centros de dois anéis adjacentes no mesmo plano. Este valor
deve ser menor que um quarto do comprimento de onda do sinal guiado no material para que a
estrutura seja considerada homogénea [16]. Ainda nesta expressdo, ¢ ¢ a distancia entre dois
anéis em planos adjacentes paralelos, /¥ ¢ a largura da fita de cada anel, Ry ¢ a resisténcia por
unidade de comprimento ao longo da circunferéncia de um dos anéis planos, expressa em
ohms por metro (€2/m). Para a especificagdo deste valor, considera-se que todos os anéis sejam
fabricados do mesmo material e tenham a mesma area de sec¢do transversal, determinada com
base na formula classica para o calculo de resisténcia elétrica de um condutor em baixas
freqiiéncia modificada pelo efeito pelicular[19]. Esta influéncia aparece em condutores
submetidos a sinais de alta freqliéncia e a resisténcia 6hmica das peliculas pode assumir
valores elevados, até algumas centenas de ohms por metro de comprimento. Para o calculo de
Ry empregam-se:
1 1

R, = 2.54 8, =———— 2.55
T N T

onde f ¢ a freqiiéncia, dc ¢ a profundidade de penetracdo e representa a distancia necessaria

para a densidade de corrente cair para 1/e em relacdo ao valor de superficie, sendo e =

2,7182... a base dos logaritmos naturais.
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Para uma interpretacdo mais conveniente do comportamento da permeabilidade relativa,

seu valor sera reescrito na forma:

Tcr12 nr’ (b, —ib;) nr’ b | wr b,
b, +1ib, b +b; b +b; b; +b;

r

u=1

onde b e bi sdo as partes real e imaginaria do denominador de (2.53). Esta relacdo mostra a

possibilidade de haver uma freqiiéncia em que a parte real torna-se igual a zero. Isto ocorre

quando
3lc;
o’ r n2W/d)
5 =1 (2.57)
3403 2| 2R,

at|1- 3 +a;
o (n(2W/d) Fo®

Desenvolvendo (2.57), chega-se a expressao geral:

pot+go’ —u=0 (2.58)
sendo
2 mjes alz
_ 4 u=="75
p=|1-—5 (2.59) mr, (2.60)
Ty
2 0’ a? 02 a?
g= resz 1 . 0 21 _(D,%es (261)
7 T
36 2.62 ® 2 2.63
(Dres = . 0 .
nr13 m(2W/d) ( ) it ( )

Com a solugdo para a equacdo biquadrada, a freqiiéncia angular em que a parte real torna-se

—q*.|q* —4pu
., = (2.64)

= oy

nula é

zn
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A substituicdo dos coeficientes nesta equacdo mostra dois valores designados primeira e
segunda freqiiéncia de nulos. Em uma delas ocorre a transi¢cao de valor positivo para negativo
e na outra de valor negativo para positivo.

A Equacdo (2.53) destaca o fato de a permeabilidade magnética também assumir
caracteristica de grandeza complexa, com partes real e imaginaria dependentes da freqiiéncia,
como mostra a Fig. 2.11. De acordo com este levantamento, ha alguns aspectos que merecem
ser salientados. Em primeiro lugar, fica evidente a influéncia da separag@o entre os anéis sobre
o comportamento da estrutura. Em segundo, identificam-se valores em que a parte real da
permeabilidade magnética fica negativa. Conforme (2.56), a parte imagindria envolve apenas
valores positivos e, mais uma vez, dependentes da freqiiéncia. O exame de (2.53) mostra um
valor para ® no qual a parte real do denominador torna-se igual a zero. Nestas circunstancias,
a fracdo fica imagindria pura e assume o valor maximo possivel. Quando esta condi¢do for
satisfeita, diz-se que se opera na freqgiiéncia de ressondancia. Impondo esta condicdo e
considerando que o meio onde os anéis estdao inseridos seja o vacuo, de (2.53) deduz-se que

esta freqiiéncia expressa em gigahertz ¢ dada por:

1 3lcy S 1
65 c=
27x10° \| nr’ tn(2W /d) (265) €l

Jres =

(2.66)

onde € representa a constante dielétrica do meio e o sua permeabilidade magnética, igual a do
vacuo por ser um meio ndo magnético. Nos levantamentos mostrados na Fig. 2.11, utilizaram-
se anéis de cobre com a1 = 8,5mm, W= Imm, d=0,Imm, 1 = 2mm, inseridos num meio com
permissividade elétrica relativa igual a 1,6. Tendo em vista que fora da regido solida, o meio €
o ar, pode-se prever que a constante dielétrica final ¢ proxima da média aritmética entre o
substrato especificado e o ar. Se o meio for outro que ndo o vacuo, em lugar de ¢, deve ser
utilizada a velocidade de propagacdo da onda eletromagnética ¢ do referido meio, obtida com

(2.66).



23

150 77777 1 T T T T 1 T~ - = T I~ - = T 1 = T 1
O | | | | | | .
9 l l l l : l — Imm
S00 | P
s T Jmm |
S S0 SRR S SR S R ‘ ‘ S
D Y
o O | | | | | \‘,—"' ] | | T
3 S
S0
g_loo,,,,,,,:,,,,,,:, ,,,,,, :,,,,,,L 777777 L | L””i 777777 L B
< | | | | | | | | |
Q—‘ I I I I I I I I I
_1507 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(a)
3 500 |
< | | |
=2 | | | Imm
B 400 --{--1------ R s e 3mm
o | | |
é : : : R B S‘mm | | |
g 3000 T Pt I IR SRR R R R
& | | | | | | | | |
< | | | | | | | | |
& 2000 --{--1------ EEREEEEEEEEE B R P R REEEEEEEEEEETEEERES
\w | | | | | | | | |
k= | | | | | | | | | ,
200
5 RS I
g 0 L L L L L z L I I s
e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Freqiiéncia [GHz]
(b)

Fig. 2.11. Comportamento da permeabilidade de um meio metamaterial com anéis de cobre distribuidos em
planos paralelos, com dimensdes conforme destacado no texto. (a) Parte real. (b) Parte imaginaria.

Na Fig. 2.11, para destacar a influéncia da separacao entre os planos paralelos, para € foram
empregados os valores de Smm, 3mm e Imm. Da andlise proposta, as freqliéncias de
ressonancia em cada caso e os valores em que a parte real da permeabilidade passa por zeros,
intervalo onde a permeabilidade assume valores negativos, estdo apresentadas na Tabela 2.1.
Nota-se que entre as freqiiéncias de zero nao haveria propagagao de sinal se o meio fosse sem

perdas, visto que a parte real da permeabilidade torna-se negativa.



Tabela 2.1. Freqiiéncias de ressonancia conforme a separacao entre os anéis.

24

Separagdo Freqiiéncia de Primeira Freqiiéncia de | Segunda Freqiiéncia de
ressondncia (GHz) zero (GHz) zero (GHz)
Smm 16,8483 16,8551 18,5407
3mm 13,0506 13,5003 14,3602
Imm 7,5348 7,5361 8,2932

2.4.3 Obtenc¢ao da permeabilidade magnética para elementos no plano

Quando os anéis fendidos estiverem distribuidos em apenas um plano, conforme a Fig.
2.12, a permeabilidade relativa ¢ dada por[10][20]
2
r
i2R
3d N 7
Ik

u=1-
(2.67)

2
a,”|1-

2 2 3
T &gl 0 7y

Os parametros na Fig. 2.12 e em (2.67) tém os mesmos significados que os da Fig. 2.10 e de
(2.53). A excecdo ¢ o valor de Ry que em (2.67) representa a média da resisténcia elétrica
medida em () de um conjunto de anéis concéntricos fendidos, calculado como:

21'c(r1 +W+d/2)
Ry =
: d. oW

(2.68)

k a g

= - >
rr

Fig. 2.12. Célula bidimensional para obtencao de permeabilidade magnética em metamateriais.

Também neste caso, deve ser ressaltado que se os anéis estiverem em um meio que nao seja
0 vacuo, em (2.67) go deve ser multiplicada pela permissividade relativa &, correspondente. Na
parte (a) e na parte (b) da Fig. 2.13 mostram-se os resultados dos célculos de (2.67).
Utilizaram-se anéis de cobre com a1 = 8,5mm, W = Ilmm, d = 0,Imm, inseridos em um meio

de permissividade elétrica relativa igual a 1,6. Para ri, adotaram-se os valores de 1,2mm,
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1,6mm e 2mm.
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Fig. 2.13. Comportamento da permeabilidade de um meio metamaterial com anéis de cobre, apenas em um plano,
conforme destacado no texto. (a) Parte real. (b) Parte imaginaria.

Comparando a Fig. 2.11 e a Fig. 2.13, nota-se que tanto as partes imaginarias como as reais
apresentam configuragdes semelhantes, com algumas diferencgas. Observa-se que a Fig. 2.11
apresenta maiores valores tanto da parte real como da parte imaginaria da permeabilidade e

maiores freqiiéncias de ressonancia.
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2.5 Comentarios do capitulo

Em linhas gerais, discutiram-se tipos de materiais em fun¢@o do sinal positivo ou negativo
que assumem as partes reais da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética.
Avaliaram-se, de forma qualitativa e quantitativa, algumas caracteristicas dos metamateriais
de mdo esquerda (LHMM), que apresentam, simultaneamente, partes reais da permissividade
elétrica e da permeabilidade magnética com valores negativos. Para se mostrar com maior
clareza os sinais que as velocidades de fase e grupo admitem em LHMM, em uma primeira
abordagem foram feitos desenvolvimentos considerando a permissividade e permeabilidade
como constantes, como foram deduzidas as expressdes gerais, o conhecimento das formas de
variagdo da permeabilidade e da permissividade permitirda o calculo dos valores em uma
condi¢do geral. Devido aos elementos parasitas, associados as partes metalicas, existirao
freqiiéncias onde os LHMM apresentardo valores positivos de permissividade e

permeabilidade. Finalizou-se mostrando algumas formas de se implementarem os LHMM.



27

Capitulo 3

Antenas Impressas

3.1 Introducao

As antenas impressas, também chamadas de antenas de microlinha ou antenas de microfita,
sdao formadas a partir de um elemento irradiador constituido de uma pelicula metalica sobre
uma lamina de material dielétrico. Na face oposta dessa lamina, costuma-se ter outra pelicula
metalica que constituird o plano de terra. Teoricamente, o elemento irradiador pode assumir
diferentes formas, mas ha alguns tipos mais usados, como os de formato retangular, circular e
triangular, mais faceis de analisar e fabricar com caracteristicas de irradiagdo convenientes.

O conceito de antena impressa foi proposto por Deschamps [21] em 1953 e em 1955 foi
registrada na Franca uma patente em nome de Gutton e Baissinot [22]. Todavia, apenas depois
de cerca de 20 anos Howell [23] e Munson [24] construiram o primeiro modelo para uso
pratico. Muitos desenvolvimentos tém sido feitos explorando as vantagens deste tipo de
antena, tais como: peso reduzido, pequeno volume, possibilidade de moldagem ao formato da
superficie onde forem instaladas, possibilidade de controle de polarizagdo conforme a
alimentagdo escolhida, facilidade de fabricagdo, etc.. Algumas de suas vantagens permitem
que sejam empregadas em diversos sistemas, como em aeronaves, satélites, telefones
celulares, equipamentos portateis em geral, na constru¢do de redes compactas de irradiadores,
entre outras.

Com procedimentos adequados, antenas impressas sdo fabricadas desde freqiiéncias da
ordem de centenas de megahertz até, aproximadamente, o meio da faixa de EHF. Apesar de
apresentarem varias vantagens, também possuem alguns pontos fracos, como uma limitagao
de ganho (tipicamente em torno de 6dBi), largura de faixa estreita, capacidade de operarem

somente com baixos niveis de poténcia, dificuldade de fixar o tipo de polarizagdo, e outros.
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3.2 Elementos gerais das antenas impressas

3.2.1 Parametros construtivos

O elemento irradiador normalmente ¢ de espessura muito estreita comparada com o
comprimento de onda da freqliéncia de projeto, considerado no vacuo (Ao). A espessura do
substrato também ¢ muito menor que Ao, estando entre 0.003 Ao e 0.05 ho. Os substratos
apresentam constante dielétrica relativa entre 2 e 12, valores relevantes para determinagdo das
dimensoes da antena. Constantes dielétricas mais proximas do limite inferior permitem melhor
eficacia no processo de irradiacdo, por facilitarem o acoplamento com o ambiente externo, e
podem permitir maior largura de faixa. Em contrapartida, leva a constru¢do de antenas com
maiores dimensdes [7]. Os substratos finos e de constantes dielétricas mais altas sdo desejaveis
porque possibilitam certo controle sobre eventuais acoplamentos indesejaveis. A estrutura
final terd menor volume, mas sdo menos eficientes na irradiacdo e apresentam largura de faixa

menor [7].

3.2.2 Formas de alimentacao

(a) Condigcoes gerais para a alimentagdo. A corrente de excitacdo da antena pode ser
acoplada por contacto fisico ou por um processo de indugdo. Existem muitas técnicas para
isto, como as que utilizam cabo coaxial e linha de microfita em diferentes situagdes. Por
exemplo, a microlinha pode estar no mesmo plano do elemento irradiador ou o sinal ser
transferido por sua aproximagdo do ponto de excitagdo. O acoplamento pode ser por
intermédio de uma fenda e um guia de onda construido no plano de terra, e assim por diante. A
selecdo da técnica de alimentacdo depende de varios fatores, buscando-se sempre uma
eficiente transferéncia de energia entre a estrutura de alimentagdo e o elemento irradiador,
além de boa eficiéncia entre o elemento de irradiacdo e o espaco em sua volta. Nestas
condigdes, ¢ relevante que se tenha pequeno coeficiente de reflexdo na linha de excitacdo em
toda a faixa de freqii€ncias de operacao, buscando-se uma condi¢ao proéxima do casamento de

impedancia [25].

(b) Excitagdo com cabo coaxial. Nesta técnica, faz-se um pequeno orificio no substrato de

forma que o condutor central do cabo seja soldado ao elemento irradiador e sua malha externa
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¢ fixada ao plano terra. O ponto de fixagdo ¢ escolhido com critérios segundo os quais se
procura garantir que nesse ponto a impedancia resultante aproxime-se da impedancia
caracteristica do cabo coaxial (Fig. 3.1). Esta forma de excitacdo tem a vantagem da facilidade
de implementagao, porém com dificuldades de boa atuagdo em grandes larguras de faixa. Seria
possivel uma ampliacdo nesta caracteristica com emprego de um substrato de maior espessura.
Esta solugdo altera as caracteristicas de irradiacdo, além de incluir modos espurios com novas
mudancas nas propriedades do sistema de alimentagdo, dificultando o casamento de

impedancia [26].

. ® x Fig. 3.1. Vista superior de uma antena de microfita

com alimentagao por cabo coaxial.
Irradiador

Plano de terra

(¢) Microlinha no mesmo plano do elemento irradiador. Nesta alimentacdo, t€ém-se duas
possibilidades e uma delas ¢ vista como escolha natural pelo fato de o elemento irradiador ser
uma extensdo da microlinha, como na Fig. 3.2. Ambos os elementos podem ser fabricados
simultaneamente, segundo o mesmo procedimento. Em outra op¢do, tem-se um pequeno
espaco entre a microlinha e a antena, com a conexdao em um ponto no qual se obtém o melhor
casamento de impedancia. Segundo uma modelagem usual para descricdo de antena de
microfita, estabelecem-se fendas irradiadoras equivalentes em suas extremidades, ao longo do
percurso do sinal guiado. Nas bordas laterais, ainda que fosse possivel a presenca de fendas
semelhantes, seus efeitos sdo desconsiderados por serem irrelevantes na irradiacdo. Todos
estes fatos influenciam as propriedades exigidas na microlinha para se ter bom casamento de
impedancia. Um detalhe importante refere-se ao fato de a propria microlinha de alimentagado
irradiar parte da energia por ela guiada. Portanto, apesar de a alimentagdo no mesmo plano do
irradiador ser muito conveniente, existem limitagdes, com efeitos significativos quando o

elemento estiver sendo construido para operagao em faixa larga.
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Microlinha

Irradiador . . .
Fig. 3.2. Vista superior de uma antena de microfita

com alimenta¢do de microlinha no mesmo plano
do elemento irradiador.

Plano de terra

(d) Acoplamento por aproximacdo da microlinha. As antenas alimentadas desta forma
possuem duas camadas dielétricas sobrepostas entre as quais se tem a linha de microfita para a
alimentacdo. A pelicula irradiadora fica sobre a parte superior do laminado, de maneira que se
estabelece um acoplamento entre os dois elementos (Fig. 3.3). O emprego de duas camadas
dielétricas, sendo a inferior de menor espessura, permite maior largura de faixa comparada as
técnicas anteriores, além de reduzirem-se os niveis de sinais espurios resultantes no conjunto

[25].

Microlinha Irradiador

Fig. 3.3. Vista superior de uma antena de microfita
com alimentagdo  por  acoplamento  por
aproximacao de microlinha.

Plano de terra

(e) Acoplamento através de uma fenda. Uma caracteristica notavel deste tipo de alimentagdo
¢ a possibilidade de operacdo em maior largura de faixa do que os procedimentos anteriores.
Também sdo usados dois substratos sobrepostos, mas o plano de terra situa-se entre os
substratos e a microlinha fixada na parte inferior. (Fig. 3.4). A alimentagdo do elemento
irradiador ¢ feita através de uma fenda construida no plano de terra, isolado do elemento
irradiador. Com isto, reduz-se a possibilidade de sinais espurios da microlinha, capazes de
interferir nos campos do irradiador, e permite uma emissao com maior pureza da polarizacao.
A otimizagdo das caracteristicas das alimentagdes € feita variando os pardmetros estruturais do

sistema tais como largura e posi¢do da microlinha e as dimensdes da fenda.
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Microlinha Fenda
Fig. 3.4. Vista superior de uma antena de microfita
com acoplamento do sinal da microlinha através de
Irradiador uma fenda.

Plano de terra

3.3 Modelos para analise das caracteristicas das antenas de microfita

3.3.1. Condicdes gerais para analise

Independentemente do formato do elemento irradiador, as caracteristicas de irradiacdo e de
campo proximo das antenas de microfita podem ser determinados com base na distribuicao
dos campos elétricos € magnéticos entre o elemento irradiador e o plano de terra ou com base
na distribuicdo superficial de corrente no elemento irradiador. Normalmente, ndo sdo usados
substratos anisotropicos, ha dificuldades de modelar certas técnicas de alimentacdo e deve-se
contar com certa imprecisao se a relacdao entre a espessura do substrato e o comprimento de
onda no vacuo for maior ou igual a 0.01. Procedimentos usuais empregam modelos
aproximados que incluem expressdes matematicas com solugdes analiticas relativamente
simples, ainda que se deva esperar menor exatiddo no resultado. Entre as formulagdes,
destacam-se o0 modelo da linha de transmissdo e o modelo da cavidade ressonante.

Existem solu¢des numéricas com resultados mais exatos, envolvendo expressoes
matematicas mais complexas, denominados modelos de onda completa. Baseiam-se nas
equagoes integrais de Sommerfeld [27] e na solucdo das equagdes de Maxwell no dominio do
tempo. Ha procedimentos mais proeminentes como o método de ondas completas no dominio
da freqiiéncia [28] [29] [30], o de equagdes integrais com fungdes potenciais de diferentes
tipos[30] [31] [32] e o método das diferengas finitas no dominio do tempo (FDTD) [33] [34].
As premissas para aplicacdo dos modelos de onda completa sdo o plano de terra e o substrato
infinitos em duas dimensdes. Portanto, esses modelos apresentam resultados mais exatos se as
dimensdes envolvidas forem muito maiores que a do comprimento de onda do sinal [25].

Como a idéia ¢ verificar a influéncia do substrato de metamaterial no comportamento da

antena, a analise e o projeto ficardo restritas as modelagens mais simples. Assim, optou-se
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pelo método da linha de transmissdo e pelo método da cavidade ressonante para fins de

comparagdo e comprovacao de resultados.

3.3.2. Modelo da linha de transmissao

(a) Consideragoes gerais. Neste modelo, a antena ¢ representada por uma linha de transmissao
com a especificacdo de impedancias nas suas extremidades [26]. Essas terminagdes indicam os
efeitos de fendas irradiantes que apresentam uma composi¢do equivalente em forma de uma
resisténcia e uma reatancia, isto ¢, como elementos de circuito. A idéia é fundamentada na
semelhanca que alguns formatos de antenas de microfita tém com linhas de transmissdo
planares. Trata-se do modelo mais simples, permitindo obter -caracteristicas fisicas
aproximadas [35]. Por se admitir que a propagag@o na estrutura ocorra em um modo quase
TEM [17], as analises empregam uma permissividade equivalente, resultante da combinagado
entre as caracteristicas do substrato e o ambiente externo da antena. Trata-se de boa
abordagem apenas quando o comprimento de onda no substrato for muito maior que a sua
espessura, tolerando-se caracteristicas de irradiagdo menos exatas. Com este método, para
antenas retangulares considera-se a permissividade elétrica relativa do dielétrico (&), a
freqiiéncia de ressonancia (f;) e a espessura do dielétrico (4) e procura-se determinar a largura

(W) e o comprimento (L) do elemento irradiador.

(b) Calculo da largura do elemento irradiador. Como a constante dielétrica efetiva ¢
relacionada as dimensdes finais da antena [26], adota-se um valor inicial com o qual se faz
uma primeira avaliagdo. O indicado ¢ a média aritmética entre a constante dielétrica do

substrato (&) e o ar. Ou seja,

g, =2 (3.1)

O segundo passo € obter a largura para que a antena tenha uma boa eficiéncia de irradiagao.
Experiéncias anteriores [35] demonstraram que este parametro geométrico deve ser
aproximadamente igual a meio comprimento de onda na freqiiéncia de ressonancia da antena.
Para este célculo, leva-se em conta a permissividade equivalente encontrada em (3.1) e a
permeabilidade magnética do meio. Considerando que a idéia ¢ empregar um metamaterial

com permeabilidade diferente do vacuo, a largura da antena ¢ obtida por:
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w 3x10°
r = — 3.2
2 f r l’l rqurea ( )

onde Ly € a permeabilidade relativa equivalente, considerando os varios materiais

envolvidos. Sera verificado que a presenca dos anéis pouco afastados do elemento irradiador

impde que o efeito predominante serd o do metamaterial.

(c) Comprimento do elemento irradiador. Levando em conta que a freqiiéncia de ressonancia
do modo fundamental depende do denominado comprimento efetivo da antena, é necessario
conhecer este valor, um resultado ligeiramente diferente do seu comprimento geométrico. A
razdo ¢ o fenomeno do franjamento nas extremidades, associado as fendas irradiadoras [35],

como visto na Fig. 3.8 (se¢do 3.4). Assim, o comprimento total fica determinado por
Leq = Lr +2AL (3.3)

sendo AL os acréscimos em cada extremidade. Existem varios procedimentos praticos para a

obtencdo deste valor. Em um dos métodos, primeiramente encontra-se:

gy +0,260 || (W, /h)*** 10,236
gpy —0180 || (W, /)*** +0870

&,, =0,434907 3.4

onde grs ¢ a permissividade equivalente do dielétrico. Este valor modifica-se com o aumento
da freqliéncia e o calculo mais confidvel implica em sua determinagdo para os valores
proximos do especificado para operacao da antena. A combinacdo dos materiais do laminado

com o ar, em baixas freqliéncias, leva a uma constante dielétrica efetiva [26]

. _{gr+1} L[ 8] 1 ~ ! (3.5)
2 g, +1) It 120/W,  23hW, i '

sendo 7 a espessura das peliculas metéalicas do laminado. Esta expressao ¢ valida quando W./h

> 1, situacdo que se verifica-se comumente nas antenas impressas. Para se chegar ao valor

final da constante dielétrica na freqiiéncia de projeto, calculam-se:



2 2
! 4 I/n
W, =W, +0,75958¢ —| — |tnd || — | +|———
T h L10+W, /t

W, W =W,)
h he

r

X:

1263 21
+
2000 40(1+m f 7/200)%

c=027488+ —0,65683exp (~8,7513y)

& =0,33622[1 —exp (-~ 0,03442¢, )|

YVietr = 0,0363 exp (—4,6)(){ 1- exp[_ (f h/38,7)4’97 }}

o=1+ 2,751{1—exp[ — (g, /15,916)8}}

0= €§|:(0,1 844 + Yref(P)f h} 1,5763

(gr - gre_‘fo)

1+0
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(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Em (3.8), (3.10) e (3.12) onde aparece o produto /4, ¢ necessario que f'seja expressa em em

giga-hertz e a espessura do substrato em milimetros. Com estes resultados, encontram-se as

alteragdes exigidas para se chegar ao comprimento final do elemento irradiador, conseguido

com os valores:

T UL ke
P 2358, +1

0,5274tg " [0,084(W, D }

S =14 0,9236
8ref

(3.14)

(3.15)
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=1+0,0377tg ™| 0,067(W, /1)"**° | x {6 —5exp[0,036(1—¢,)]} 3.16
zd r " ( )
., =1-0218exp(~7,50W, /) (3.17)
AL = | 5rSubue (3.18)

E.>zd

Se W for muito maior que 4, pode-se calcular AL através da expressao:

\/; (3.19)

Assim, para se chegar ao comprimento geométrico que leve ao comprimento efetivo exigido

calcula-se:
L =L, -2AL (3.20)

Para operagao no modo fundamental, o campo eletromagnético ¢ quase uniforme ao longo
da largura e da altura do substrato porque a espessura do substrato ¢ muito menor que o
comprimento de onda na estrutura. Esta distribui¢do ¢ especificada como modo TM%oio,
indicando que o campo magnético ¢ transversal ao eixo x, normal ao plano do elemento
irradiador. Nestas condi¢des, o comprimento efetivo torna-se igual a meio comprimento de

onda na freqiiéncia de projeto[35] o que permite fazer:

A B c,
L =—-2AL=— %" DAL (3.21)

' 2 2fr1,“req8ref

Como neste trabalho emprega-se dielétrico de metamaterial, L- deve refletir esta condicdo, o

que implica utilizar a permeabilidade equivalente.

3.3.3. Modelo da cavidade

(a) Justificativa. Este modelo ¢ baseado na idéia de certas estruturas de antenas de microfita
apresentarem comportamento proéximo ao de uma cavidade ressonante. Fica evidente,
principalmente nas de formato mais simples como a retangular e a circular, no que diz respeito

as distribui¢cdes de campo entre o elemento irradiador e o plano de terra. Este modelo também
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¢ desenvolvido com base em algumas condi¢des, como espessura do substrato muito menor
que o comprimento de onda no dielétrico. Desta maneira, pode-se admitir que os campos
tenham distribui¢des praticamente uniformes ao longo da espessura do substrato, com o
campo elétrico perpendicular ao elemento irradiador e ao plano de terra. Colocando como x a
dire¢do normal ao elemento irradiador (Fig. 3.1), dentro da estrutura tem-se uma configuragao
de campos no modo TM*, isto ¢, transversal magnético em relacdao ao eixo x. Neste modelo, o
elemento irradiador e o plano de terra sdo considerados como paredes elétricas perfeitas, ou
seja, com componentes tangenciais de campo elétrico nulas, e t€ém os mesmos limites
delimitados pela altura do substrato. As faces do substrato sdo consideradas como paredes
magnéticas perfeitas, impondo-se que as componentes tangenciais dos campos magnéticos
sejam iguais a zero nessas faces [35]. A hipotese de uma distribuicdo de campo de tipo TM

conduz a caracteristicas de irradiagdo mais exatas do que o modelo da linha de transmissao.

(b) Determinagdo dos modos dos campos no interior da estrutura. Usando o modelo da
cavidade, a configura¢do dos campos no interior das antenas pode ser determinado com o uso
do vetor potencial magnético Ax[36] obtido com a solugdo da equag@o de onda apropriada para

um meio homogéneo em auséncia de cargas livres e correntes. Isto €,

VA +k*A, =0 (3.22)

onde o laplaciano, neste caso, deve ser expandido em coordenadas retangulares e

k* = o’ue (3.23)

representa o numero de onda na condi¢do de ressondncia. Na Fig. 3.5 esta a estrutura usada
para analise do modelo da cavidade. A face no plano yz representa o plano de terra, a face
paralela ao plano yz representa o elemento irradiador e a outras representam o dielétrico.

Usando, o método de separagdo de variaveis [8] a solucdo para o potencial [36]

A, =[4, cos(k,x)+ B, sin(k x)][4, cos(k,y)+ B, sin(k,y)]

. (3.24)
[A; cos(k.z)+ B, sin(k_z)]
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onde kx, ky € k- sdo constantes de separacdo nas direcdes x, y € z, respectivamente, a serem
determinados a partir das condi¢des de contorno, a direcdo de propagacdo ¢ a do eixo y. Os
campos magnéticos e elétricos no interior da cavidade sdo relacionados com o vetor potencial

Ax das formas [36]

_ i 02
E, = / —+k* |4, (325 H,=0 (3.26)
m“rqurefuo‘go ox
. 2
— 0 Ax 1 an
E, = 327y H,=— 3.28
T Ol B leE, OOy G20 T, e (329
- 0% 4 1 04,
E. = / : (329) H.=—— (3.30)
O 0 € oMo, OX Oy Mgty Oy

¢/ <

Fig. 3.5. Esquema para o estudo dos modos
dos campos no interior de uma antena de
L microfita usando o modelo da cavidade.

/
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Devem ser impostas as condi¢cdes de as componentes tangenciais de campo elétrico e as
componentes normais do campo magnético serem nulas nas superficies dos metais. Aplicando

as condigdes de contorno a (3.27), (3.28) e (3.30) encontram-se:
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- - _J0, o<y <L, (331)
Pl e 0, 0<z <W, '
o B 0, 0<x <h (332)
y z=0 y Z=Wr 0, Osy’ SL’, :

. - _]0, 0<x' <h 333
2ly'=0 2ly'=1, 0, OSZ’SVVF (3.33)

As coordenadas x, y, e z' sdo usadas para representar os campos no interior da cavidade.
Aplicando (3.31) em (3.27), achando as derivadas parciais e resolvendo para os limites
inferiores de cada condigdo de (3.31), chega-se a condicdo B/=0 e

mT
k,=— 3.34
=" (334)

comm =0, 1, 2, 3, ... Procedendo de forma anéloga para os pares (3.32) e (3.28), e (3.33) e
(3.30) encontram-se B3=0, Bo=0¢

k== (3.35) ky,=— (3.36)

Admitindo-se p =0, 1,2, ...en=0, 1 2, .... Portanto, o vetor potencial magnético no interior

da cavidade resulta em:
A, =4,,, cos(kxx')cos(kyy')cos(kzzl) (3.37)

onde Am » p representa o coeficiente da amplitude de cada modo de campo no interior da
cavidade. As varidveis m, n e p ndo devem ser simultaneamente iguais a zero e representam o
nimero de meios-ciclos de variacdo de campo ao longo das dire¢cdes dos eixos x, y ¢ z,
respectivamente.

Substituindo (3.37) em (3.25) a (3.30) chega-se as expressdes finais para os campos elétrico

e magnético no interior da cavidade:

(K=K / ' /
E . =—j Ay, cos(k x )cos(k,y )cos(k,z ) (3.38)
(D“rqure_‘fuogo
H. =0 (3.39)
. kxky . ! . ! !
E, =—j Ay sin(k,x ) sin(k,y )cos(k,z ) (3.40)

(Dureqsref”o‘go



39

k. k , , ,
E,=-j — 4,,, sin(k.x )cos(k,y )sin(k,z) (3.41)
(Durqurqf‘”ogo
k, ' . :
H,=- Ay cos(k,x Ycos(k,y )sin(k,z) (3.42)
ureq”o
k , . ,
H._ = L A, , cos(k,x )sin(k,y )cos(k,z ) (3.43)
”requo

Para a determinacdo do modo dominante, que apresenta menor freqiiéncia de ressonancia, ¢
necessario examinar diferentes condigdes de operacdo da cavidade. A freqiiéncia de

ressonancia na cavidade calculada a partir do formato retangular da antena e ¢ dada por:

2 2 2
1 mmn nm pmn

(fr Imnp = + + 3.44

T T h L, W, (3.44)

onde a solugdo da equagdo de onda na regido estabelece que se tenha

2 2 2
mm nmw pm 2 .2 .2 .2 2
+ + =ki+ki+ki=k"=0 € € 3.45
h L, W, o ettt o

Em (3.44), considera-se que o comprimento e a largura do elemento irradiador sdo maiores do
que a espessura do laminado e o0 modo dominante ¢ o TM*o10. Desta forma, o valor de L
obtido em (3.21) para o elemento irradiador e aplicado em (3.44) permite a obtengdo da
freqiiéncia de ressondncia no modo especificado. Na Fig. 3.6(a), estd uma representagdo da
componente do campo elétrico para este modo, admitindo paredes magnéticas em z =0 ¢ em z
= W, Pelas concentracdes de carga ao longo do comprimento da cavidade, essa mesma
componente de campo assume o aspecto da parte (b) da Fig. 3.6, com um valor nulo na metade

do percurso.
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Ex

Ex y

W L,

(a) (b)

Fig. 3.6. Configuracdo da componente de campo normal as superficies metalicas segundo o modo TM?*y,
admitindo paredes magnéticas y = L, ez = W,.

(¢) Fundamento teorico para as caracteristicas de irradiagdo. Ha certa dificuldade em
descrever de forma exata a distribuicdo de corrente no elemento irradiador de uma antena de
microfita que permitiria calcular as caracteristicas de irradiag@o. Por este motivo, estabelecem-
se algumas modelagens aproximadas que conduzem a resultados confiaveis quando
comparados com valores medidos. Em uma dessas modelagens, as faces nas extremidades das
antenas retangulares podem ser vistas como pequenas fendas irradiadoras. Desta maneira, sdo
empregados conceitos ¢ procedimentos para determinarem-se as caracteristicas de irradiagdo
de antenas de abertura para obtencao do comportamento das antenas retangulares.

Entre os conceitos, destaca-se o do principio da equivaléncia de campo[36] [37] com o
qual se calculam os campos numa regido externa a uma fonte. O equacionamento ¢ feito em
funcao das densidades superficiais de corrente de condu¢do e de deslocamento na fronteira
entre as regioes da fonte e onde se desejar os valores dos campos. Este principio envolve o
conceito de densidade superficial de corrente magnética ficticia [38] [39], um artificio
matematico de grande utilidade para estas aplicacdes. Como fronteiras, consideram-se as
partes externas das paredes magnéticas, do plano irradiador e do plano de terra. Na face
externa do plano de terra, as densidades de corrente sdo nulas, pois ndo existem componentes
de campo abaixo deste plano. Na face externa do elemento irradiador, a densidade de corrente
de conducgao ¢ desprezivel uma vez que a quantidade de carga na parte superior € muito menor
que na parte inferior, desde que a sua largura seja muito maior que a altura do substrato [40].
O mesmo raciocinio vale para a densidade de corrente equivalente, porque nao existe campo

magnético tangencial. Assim, restam apenas as densidades superficiais de corrente magnéticas
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ficticias nas paredes laterais da antena, devidas a existéncia de campos elétrico tangencial
nesses locais.
Define-se a densidade superficial de corrente magnética ficticia como o vetor antiparalelo

resultante do produto vetorial entre o vetor unitario n normal a superficie e o vetor campo

elétrico tangente a ela Ea . Ou seja, [31]

M,=-hxE, (3.46)
Considerando a preseng¢a do plano de terra e aplicando o conceito de imagens elétricas para a
regido externa onde os campos serdo determinados, os efeitos desta corrente magnética
somam-se ao de sua imagem. Assim, tudo se passa como se a densidade superficial de
corrente magnética ficticia tivesse o dobro do valor encontrado em (3.46). Portanto, para os
campos totais, deve-se considerar:
M, =-2axE, (3.47)
Segundo a Fig. 3.6, nas paredes magnéticas da Fig. 3.5 de comprimento L, isto ¢, nas faces
nas extremidades de W, haverd densidades superficiais ficticias de corrente magnética de
igual modulo, porém orientadas em sentidos opostos. Isto fard com que os campos irradiados
devidos a estas faces sejam praticamente nulos ou muito pequenos. Os valores residuais,
quando forem computados, sdo devidos as diferencas de percurso em relagdo a posigdo
relativa dessas correntes. Todavia, serdo sempre muito pequenos comparados aos campos
devidos as faces de extensdao W, ou seja, nas extremidades de Lr. A justificativa ¢ que nestas
faces as densidades de corrente serdo de mesmo moddulo, mesma direcdo ¢ mesmo sentido,
formando um arranjo linear uniforme transversal ("broadside”) de elementos irradiadores. A
conseqiiéncia ¢ que a direcdo de méxima irradiagdo da antena nos planos do campo elétrico e
magnético ¢ perpendicular ao eixo desse arranjo, coincidente com a extensdo Lr que separa os

seus elementos.

(d) Determinacgdo dos campos irradiados. Como mencionado, o procedimento para calculo
dos campos sera o das antenas de abertura, porque as faces irradiadoras podem ser assim
interpretadas. Essas faces apresentam as mesmas caracteristicas e possuem densidades de
corrente de igual modulo, o que permite aplicar a regra de multiplicacdo de diagramas para

arranjo linear uniforme de antenas. Segundo este principio, o campo total na regido de campo



42

distante ¢ o produto do campo de um tnico elemento pelo fator de rede (4F) , correspondente
ao diagrama de campo irradiado por uma rede de antenas isotropicas [26].

No caso geral, a componente radial do campo emitido por uma antena de abertura (E) ¢
nulo. Para o caso em analise, o campo irradiado na direcdo de 0 da Fig. 3.5 (Ey) também serd
nulo porque ndo existe densidade superficial de corrente elétrica nem densidade superficial de
corrente magnética ficticia na dire¢@o x e/ou y. Logo, tendo como referéncia a Fig. 3.5 tem-se

para uma Unica face irradiadora:

E =E,=0 (3.48)
kohW E exp(=ik,r sin(X) sin(Z
=i ohW,.E, exp(=ikyry) sin® (X) (2) (3.49)
2mr, Z
onde k, ¢ o nimero de onda no vacuo, €
X = kLzhsin O cos ¢ (3.50) Z = kO;V’ cos 0 (3.51)

Quando koh < /3, introduz-se um erro menor do que 5% se o fator sin(X)/X for aproximado

para a unidade. Assim, (3.49) reduz-se para:

V. —ik in 0 kW,
Ey=—i o exp(—ikyr, ) [Sm }sin[ 02r COSGJ (3.52)

Ty cos©

onde V' ¢ a diferenca de potencial entre o elemento irradiador e plano de terra, nas faces em

que uma das dimensdes ¢ W,. Portanto,

Vo=hE, (3.53)
Para uma rede linear uniforme com a defasagem entre as correntes igual a zero, constituida
de dois elementos separados por uma distancia Leg, em que o eixo da rede € o y, o fator de rede

torna-se,

kOLeq
AF =2cos 3 sinQsin (3.54)
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Aplicando o principio da multiplicagdo de diagramas, resulta para o campo total irradiado Ej

o produto de (3.49) com (3.54):

E! __ K WE, exp( ’k°r2){sm GMM} cos| ——“ sin® sin d (3.55)
T, X Z 2

De novo, na situacao em que for possivel a simplificacdo para (3.50), (3.53) reduz-se a:

27, —ik no koW koL,
Ed’) =—i o &P (Zikory) || sim sin| =27 cos 0 |\ cos| —=%4 sin 0 sin ¢ (3.56)
T, cos 0 2 2

(e) Diagrama de irradiacdo no plano do campo elétrico. Sabe-se que o plano do campo
elétrico ¢ aquele paralelo ao vetor representativo desta grandeza na onda irradiada.
Considerando o modo TM*o10 como o dominante e substituindo valores especificados em
(3.38), (3.40) e em (3.41), vé-se que o campo elétrico s6 possui componente na direcao x.
Como foi visto, o diagrama sera perpendicular ao eixo y e, conseqiientemente, o plano do
campo elétrico serd o plano x — y. Para este plano impde-se 0 = 90°, —90° < ¢ < 90°. As
restrigdes em ¢ sdo devidas ao fato de ndo haver campo dentro de um condutor perfeito.

Substituindo 6 = 90° em (3.55), encontra-se:

r_
Ed)__

Vo exp (ikyrs) { sin[(koh/2)cos ¢] } cos| Fole sind (3.57)

(koh/2)cos 2

nr,

que, neste caso, ndo depende da largura da plaqueta metalica que forma o elemento irradiador.
Na parte (a) da Fig. 3.7 (secdo 3.3.3(f)), com o programa Matlab®, apresenta-se o diagrama
relativo a (3.57) para um comprimento Leq = Ag/2. Como dado em (3.21), o comprimento de
onda guiado depende da permeabilidade relativa efetiva e da permissividade relativa efetiva da

estrutura. Para esta analise, considerou-se ko = 1/3,

nf

eq fr,“’lrquref (358)

e largura do elemento irradiador muito maior que a espessura do substrato. Assim, &refo €

aproximadamente igual a & [19] e, em conseqiliéncia, &rs também torna-se igual a &r [26].
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Levou-se em conta apenas a variacdo da permeabilidade magnética com a freqiiéncia.
Tomando por referéncia os estudos do Capitulo 2, com os valores da curva que correspondem
a separacao para os planos paralelos igual a Imm (Fig. 2.11(a)), admitiu-se substrato com & =
2,2, ur = 1,3 (para 6GHz), pur = 2 (para 6,95GHz), e pur = 4,04 (para 7,3GHz). Foi especificada
a freqiiéncia de ressonancia para o modo fundamental como f = 7,04 GHz. A escolha deste
valor tomou por base o fato de a permeabilidade relativa do substrato ficar praticamente igual
a constante dielétrica. Logo, a impedancia intrinseca do meio fica praticamente igual a do ar.

Em principio, esta condi¢do reduziria de forma acentuada a reflexdo nas interfaces.

(f) Diagrama de irradiacdo no plano do campo magnético. O plano do campo magnético ¢
aquele paralelo ao vetor representativo desta grandeza na onda irradiada. Considerando o
modo dominante e substituindo valores em (3.42) e (3.43), vé-se que o campo magnético sO
possui componente na dire¢do z. Como visto, o diagrama sera perpendicular ao eixo y. Logo, o
plano do campo magnético sera x — z (¢ = 0°, 0° < 0 < 180° ). Substituindo ¢ = 0° em (3.53)

encontra-se:

koW, Vy exp (=ikyry) | sin[(kyW, /2)cos®) sin[(koW, /2)cos 6]
i

El =-
¢ o, (kyh/2)sin® (kW /2)cos®

sin0 (3.59)

Na parte (b) da Fig. 3.7, ainda com o programa Matlab®, apresenta-se o diagrama relativo a
(3.59) para uma espessura de laminado também tal que koh = m/3. Para este levantamento,

considerou-se W, tomado de (3.1), de modo que

nf
f;‘ \ Mrqurea (360)

Por se tratar de uma mesma estrutura tém-se, os mesmos valores de freqiiéncia,

erO =

permeabilidade magnética e permissividade elétrica utilizados para o diagrama de irradiagao
no plano do campo elétrico.

Na parte (a) da Fig. 3.7 os diagramas mais abertos correspondem a valores maiores de
permeabilidade. Na parte (b) da Fig. 3.7 os digramas sdo praticamente coincidentes porque

(3.59) sofre maior influéncia para grandes variagdes de W k,. Os graficos ndo se estendem

entre 90" € 270" e entre 180" e 360°, respectivamente no plano do campo elétrico e no plano do

campo magnético, porque o plano de terra foi considerado infinito. Desta maneira, ndo aparece
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nos célculos a difragdo em suas bordas, responsdvel pela emissdo de onda eletromagnética

abaixo desse plano.

. e
150/ LR 150

180¢ 1801—

2108 A5 210

270
wo=13=w=22=u =404

(@) (b)

Fig. 3.7. Diagramas de irradiagdo nos planos do campo elétrico e magnético, conforme no texto. (a)
Representagdo de (3.57) para diferentes permeabilidades magnéticas, conforme a freqiiéncia de operagdo. (b)
Representagdo de (3.59).

(g) Determinacio da diretividade. A diretividade ¢ uma importante caracteristica de
irradiagdo de uma antena. Permite deduzir o quanto pode concentrar a poténcia irradiada em
determinada dire¢@o, em relacdo a uma antena isotrdpica que irradiaria igualmente em todas as
dire¢des. Por definicdo, a diretividade de uma antena Do ¢ a razdo entre a intensidade de
irradiagdo maxima (Umax) € a intensidade de irradiagao média (Ub). Estas grandezas referem-se
a poténcia irradiada por unidade de angulo solido. Matematicamente, para a diretividade

escreve-se: [35]

U, P, (3.61)

ra.

onde Uo = Prad/4m € a intensidade de irradiacdo da antena isotropica. A intensidade de

irradiagdo U ¢ determina como:
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2 2
U(GJ(I))%@EG(V@O:(I))‘ +|E,(,0.0) E,0.)

2 1 2
]E[\Eae,@\ +

uma grandeza que ndo depende da distancia a contar do local de irradiagdo. A razdo ¢ que as

2
(3.62)

componentes do campo sdo inversamente proporcionais a distdncia e os resultados
simplificam-se com o fator 2. A equacio (3.62), s6 depende de Ey porque Ep vale zero de
acordo com (3.48). Substituindo (3.56) em (3.62) resulta na intensidade de irradia¢do maxima

(Unax) quando 0 =90"e ¢ =0". Logo,

Z‘V ’ 2

0 w

U =—— s (3.63)
nn Lo

Sabe-se também que a poténcia irradiada pela antena ¢ obtida com

2n

P = _([ _([ U(0,¢)sin0d0dd (3.64)

Substituindo (3.56) em (3.64), levando em conta a condigdo em (3.48) e considerando os

limites de — /2 < ¢ <m/2 e 0 <O <, encontra-se
Dy =— (3.65)
sendo

+1/2 en : kL ’
I, :J. J- {sin[l%zmcose)/l%zmcose} (Sin 9)3{cos(%sin9sin¢j} d0dd
-n/2 &0

(3.66)
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3.4. Insuficiéncia do modelo da cavidade

Ao se modelar uma antena acompanhando o modelo da cavidade ressonante, admitem-se
reflexdes em suas extremidades. Com o dielétrico de metamaterial tendo a permeabilidade
relativa proxima do valor da constante dielétrica, a impedancia intrinseca do substrato
aproxima-se do valor para o ar. Esta situacdo ndo invalida o modelo, mas coloca algumas
restrigdes em sua aplicacdo. Para o substrato de metamaterial, propde-se determinar as
caracteristicas de irradiagdo de uma antena de microlinha através do modelo da linha de
transmissao, com objetivo de obterem-se algumas caracteristicas de irradiagdo possiveis de
serem avaliadas experimentalmente.

Para esta modelagem, adota-se a descricao ilustrada na Fig. 3.8. O retangulo constituido por
AL e W, corresponde a fendas equivalentes, resultados do franjamento do campo elétrico nas
bordas do eletrodo. As setas representam componentes do campo elétrico Eo; resultante desse
franjamento, tendo efeito de uma antena de fenda com excitagdo aproximadamente uniforme
[35]. As caracteristicas de irradiagdo sdao determinadas de forma anéaloga ao procedimento para
o método da cavidade. Apenas a componente do campo em ¢, medido a partir do eixo x (Ey1),

¢ diferente de zero. Para uma fenda, esta componente ¢ descrita como:

ko ALW E,, exp(—ik,r sin(Y) sin(Z
E¢1:+i 0 LEq exp (—ikyry) $in (Y) (2)
2nr, Y VA

(3.67)

kW
Y= kozAL sin 0 sin ¢ (3.68) Z= %COSG (3.69)

Se koAL < 1/3, com erro menor que 5%, sin(Y)/Y pode ser substituido pela unidade, e (3.67)
resulta em
Vo exp(=ikyry) || sin® | | kW,

E,, =+1i sin cos 9 3.70
! T, cos© 2 (3.70)

onde Vo; ¢ a diferenga de potencial na fenda equivalente,

Voo =ALE, (3.71)
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Fig. 3.8. Vista superior da antena de microfita, utilizada para determinar as suas caracteristicas de irradiagdo.

Relembrando, as fendas equivalentes formam uma rede de antenas linear uniforme com
defasagem igual a zero entre os campos de excitagdo da fenda equivalente. O eixo da rede ¢ o
y € as antenas encontram-se separadas por uma distancia Leq €, portanto, o fator de rede neste

caso também ¢ dado por (3.54). Aplicando o principio da multiplicagdo de diagramas, resulta

para o campo total irradiado E;; o produto de (3.67) com (3.54):

Ej =+ kK ALW,E,, exp (—ikr,) {sin g 3" (&) sin (Z)} cos( 074 $in 0 sin d)J (3.72)
T, VA
De novo, na situacao em que for possivel a simplifica¢do para (3.67), (3.72) reduz-se a:
i - k,L
Ey =+ Vo exp (Zikyrs) ( sin® jsin (kOW’ cos 9) cos| —L sin®sin (3.73)
nr, cos© 2 2

3.5. Analise da irradiacio com o modelo da linha de transmissao

(a) Diagrama de irradiacdo no plano do campo elétrico. Neste caso, o campo elétrico sé
possui componente na diregdo y. Mas, de acordo com os fundamentos apresentados em
3.3.3(c) e 3.3.3(e), o plano do campo elétrico é o x — y. Os angulos de azimute e elevagdo (¢ e
0) também assuem os valores —90'< ¢ < +90" e O = 90". Conseqiientemente, o diagrama de

irradiacdo para esta situagdo, conforme a descri¢ao

Bl — 4 VorkoW, exp (—ikyr,) sin((kOAL/Z)sinq)) o kOLeq
¢! o, (koAL/2) sin ¢ 2

sind (3.74)
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¢ semelhante ao obtido de (3.57). As diferencas sdo apenas que 4 em (3.57) foi substituido por
AL em (3.74) e na fungao sinc = senx/x utilizada em (3.74), e em lugar de cos¢ utiliza-se sin¢.
Aplicando os mesmos valores e consideracdes utilizados para os graficos de (3.74), estes

resultam semelhantes aos de (3.57).

(b) Diagrama de irradiagdo no plano do campo magnético. Aplicando (2.9) a Fig. 3.8, com
campo elétrico na diregdo de y e o vetor de propagacdo na direcdo de x, resulta um campo
magnético na fenda paralelo ao eixo z. E oportuno dizer que a existéncia de campo magnético
diferente de zero na direcdo z faz com que haja densidade superficial de corrente elétrica na
fenda, mas a sua contribui¢cdo para os campos irradiados ¢ desprezivel. A razdo ¢ o fato de a
sua imagem no plano de terra possuir sentido contrario e as distancias onde normalmente
determinam-se os campos sdo muito superiores a separacdo entre a densidade superficial de
corrente e a sua imagem. Portanto, no mesmo ponto t€ém-se as mesmas magnitude, mas fases
contrarias o que resulta no cancelamento quase total de suas contribuicdes. Apesar de, neste
caso, o campo magnético na fenda estar orientado segundo o eixo z, pelas mesmas razoes
apresentadas nas se¢oes 3.3.3(c) e 3.3.3(f), o plano do campo magnético ¢ o x — z. Os angulos
¢ e 0 também assumem os mesmos valores da secdo 3.3.3(f): 0° < 0 < 180° e ¢ = 0°.
Conseqiientemente, o diagrama de irradiagdo para esta situacdo, dado por
VorkoW, exp(=ikory) | . sin[(koW, /2)cos 0]

Ej =+i sin© 3.75
o T, (koW /2)cos© (3.75)

sera parecido com o resultante de (3.59), desde que a fungdo senx/x em (3.59) envolvendo koh
resulte em valores muito pequenos. Isto ocorre neste caso, pois ao produto kok foi atribuido o
valor de /3. Aplicando as mesmas consideracdes utilizadas para os graficos de (3.75), estes

resultam semelhantes aos de (3.59).

3.6 Impedancia caracteristica de microlinha

Quando uma antena impressa for alimentada por uma linha de microfita, as dimensdes
desta ultima devem ser escolhidas para ser adaptada a impedancia de entrada do elemento
irradiador, de maneira a ter-se o menor coeficiente de reflexdo. Para pequena irradiagdo

produzida pela microlinha, que deve ser desprezivel comparada com a irradiagdo produzida
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pelas fendas irradiadoras, normalmente a sua largura (W) deve ser muito menor que a do
elemento irradiador (W:). Existem diferentes expressdes empiricas que relacionam a largura da

microlinha e a impedancia caracteristica [41]. Uma delas é,

L 120n\/m

w, /h){ 1+1.735¢, > (w, /h)-0-836} (3.76)

c

onde pr e & sdo as constantes do dielétrico do substrato no qual a microlinha encontra-se

sobreposta.

3.7 Determinacio da impedancia de entrada da antena impressa

A impedancia de entrada corresponde ao valor nos pontos de acesso ao elemento
irradiador. Na condi¢do de ressonancia, esta impedancia deve assumir um valor puramente
resistivo. Freqiientemente, procura-se esta condi¢do na freqiiéncia de projeto, de maneira que
o valor resultante aproxime-se o mais possivel da impedancia caracteristica da linha de
alimentacdo. Usando (3.21), encontra-se um comprimento para o elemento irradiador L, que
resulta impedancia real para a antena na freqiiéncia de projeto [35]. A impedancia de entrada
na ressonancia, de acordo a teoria de linhas de transmissao, serd igual ao inverso da soma das
admitancias proprias de cada fenda irradiadora somadas as admittancias mutuas entre elas,
transformadas para o ponto de alimentagdo [26]. Na ressonancia, a impedancia de entrada em
uma das extremidades do elemento irradiador é [42]:

1

Ry=—"7"""7"" (3.77)
2(G,£Gy,)

onde G1 ¢ a condutancia propria das fendas irradiadoras idénticas e G2 € a condutancia mutua
entre elas. O sinal positivo (+) ¢ adotado quando as tensdes nas fendas irradiadoras tiverem
polaridades contrarias e sinal negativo (—) quando tiverem a mesma polaridade. O valor de G1
¢ calculado com o auxilio das expressdes [26]:

_ Weq 1_(koAL)2
1200., 24

(3.78)

1
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W,, = 2mh
zn{(hM/mn\/W} (3.79)
M =6+0,2832 exp[—13,16(h/Wl.)O'75} (3.80)

A equacdo (3.78) ¢ valida para laminados de pequena espessura, limitada a # < Ao/10. O fator
ko = 2m/Ao € numero de onda no espago livre na freqliéncia de ressonancia ¢ Ao € o
correspondente comprimento de onda. Para cédlculo da impedancia mutua entre as fendas

irradiadoras utilizam-se [40] [42]

1
G, =% 3.81
? 120n 8D
: . kOWr ’ .3
Iy, = | Jo(koL, sin®)| sin Tcose cos0| sin” 0dO (3.82)
0

sendo Jo(koLssin®) a funcdo de Bessel de primeira espécie e ordem zero, cujo argumento €
dado pelo fator entre o par de parénteses. Existem casos em que Ri» resulta num valor diferente
de Z., significando um coeficiente de reflexdo que pode ser elevado, com todas suas
conseqiiéncias. Portanto, deve-se obter um ponto no elemento irradiador onde se cumpra Rin =
Zc. Este local ¢ fixado por Lo e ¢ determinado pela a expressdo para o calculo geral da

impedancia de entrada no ponto de alimentagdo da antena, dada por [26]:

1
"y (3.83)

vy | HriYeigBLy Y +i¥cigB(d, — Ly) s
T Yo +iYiugBL, Yo +iVigB(L, —Ly) '

A equacdo (3.84) representa a admitancia num ponto da linha de transmissdo formada pelo
elemento irradiador, pelo plano de terra e o substrato entre eles. As fendas irradiantes sdo as
cargas da linha e, de seus locais, sdo transformadas para o ponto de alimentagdo. Em (3.84),
Yc é admitancia caracteristica da linha de transmissao, igual ao inverso de (3.76), B ¢ o fator

de fase da onda guiada, calculado por,
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21 [ ey ey

B (3.85)

Co
As admitancias resultantes da atuagdo das fendas estdo representadas por Y1 e incluem uma

parte real e uma parte imaginaria. Ou seja,

Y, =G, +iB, (3.86)
onde G ¢ dada por (3.78) e a susceptancia B ¢ calculada por
B, = Veq [1-0.636/n(k,AL)] (3.87)
1201, :

Para o calculo de Lo usando (3.84) aplicam-se

2b,
R (3.88) b,=B/Y, (3.89)

n

igBL, =

0 que resultara para a parte imaginaria valores muito pequenos comparados com a parte real,
ao longo do comprimento do elemento irradiador. Em seguida, traca-se a parte real de (3.84)

variando Lo entre 0 e L: para, finalmente, determinar-se o ponto onde se cumpre Rin = Ze.

3.8 Comentarios sobre o capitulo

Verificaram-se os efeitos dos parametros construtivos de uma antena impressa no seu
desempenho e avaliaram-se algumas formas utilizadas em sua alimenta¢@o. Destacaram-se as
vantagens mais importantes e alguns inconvenientes especificos de cada técnica sugerida.
Descreveram-se os procedimentos para a analise de certo modelo de antena, especificamente o
método da cavidade ressonante e o método da linha de transmissdo equivalente. Enfatizou-se
esta ultima modelagem porque fica mais bem adaptada para as andlises em condi¢des de baixa
reflexdo, que ocorre quando o valor da permeabilidade relativa tornar-se aproximadamente
igual ao da constante dielétrica. Com os modelos analiticos, determinaram-se, entre outras
caracteristicas, as distribuicdes de campo e os diagramas de irradiagdo. Partindo de expressoes
para dimensionamento de linhas de microfita em termos de sua impedancia caracteristica,
avaliaram-se as condi¢des que possibilitassem obter impedancia de entrada quase real para

uma antena impressa em formato de plaqueta retangular.
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Capitulo 4

Projeto de antena com substrato de metamaterial

4.1 Introducao

A partir de uma antena tradicional de microlinha, foi desenvolvido outro modelo com
substrato modificado por anéis metalicos, que permitissem alterar a permeabilidade magnética,
conforme a teoria de metamateriais. A idéia foi investigar a melhoria na transferéncia de
energia para o meio externo com andlise matematica, simulagdes por meio de programas
especializados de computador e medi¢des. A proposta ¢ que a presenga do substrato
modificado permita aproximar a impedancia intrinseca do material da impedancia do ambiente
externo e reduzir o coeficiente de reflexdo na excitacdo da antena. Desta maneira, busca-se
aproveitar a maior parte da energia fornecida pela fonte de sinal no processo de irradiacdo. As
expressdes matematicas permitem prever com certa exatidao alguns fendmenos, nem sempre
suficientemente explorados [4][5][43]. O trabalho foi desenvolvido em um laminado de
politetrafluoretileno (PTFE) Diclad® 880, por apresentar pequenas tangentes de perda e pouca
variagdo em sua constante dielétrica.

Foi projetada uma antena tradicional, onde se determinou o coeficiente de reflexdo com o
programa EMpro® da empresa Agilent Technologies [44]. Em seguida, foram calculados os
anéis a serem construidos no substrato, segundo o procedimento tedrico do metamaterial. Com
suas dimensdes especificadas, posteriormente foram calculadas as propriedades do novo meio,
com um programa desenvolvido na plataforma Matlab®. O objetivo foi o de avaliar a variagio
da permeabilidade magnética com a freqiiéncia. Finalmente, para comprovar a influéncia do
metamaterial como substrato, foi construida uma nova antena para serem determinados

diferentes parametros, como o coeficiente de reflexdo, sob as mesmas condi¢des do projeto
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inicial. As medi¢des foram efetuadas com o analisador vetorial de circuitos (VNA, vector

network analyser) da Agilent Mod. E5071C que opera em freqiiéncias entre 300kHz e 14GHz.

4.2 Caracteristicas da antena tradicional

Escolheu-se a antena de microlinha retangular, um modelo simples de ser projetado, para se
ter uma referéncia relativamente as novas caracteristicas com a utilizagdo do metamaterial. As
dimensdes do elemento irradiador foram determinadas para uma freqiiéncia de 1,7GHz, o que
resultou, com pequenos ajustes, em 68mm para a sua largura e S8mm para o seu comprimento.
Esta freqiiéncia foi determinada, pois segundo a pratica ¢ mais facil obter coeficientes de
reflexdo com valores razoaveis em maiores freqiiéncias quando em menores se consegue.

A antena foi alimentada com uma linha de microfita com impedancia caracteristica de
aproximadamente 50Q para uma largura de Smm. Para melhorar o coeficiente de reflexdo e
ampliar sua largura de faixa de operacdo, reduziu-se o seu plano de terra para uma extensao de
20mm. Além disto, foram usadas outras técnicas que visaram diminuir os acréscimos de
capacitancia na linha de alimentagdo [45][16] , nomeadamente a introducao de chanfrados no
elemento irradiador e reentrancia no plano de terra. Com estes procedimentos, foi possivel

garantir que a impedancia de entrada da antena dependesse menos da freqiiéncia.

4.3 Antena com substrato de metamaterial

O projeto desta antena segue o mesmo método adotado para o modelo anterior, no que
concerne a materiais ¢ suas dimensdes. Na especificacio do substrato, efetuaram-se as
alteragdes previstas para o metamatrial. O novo substrato ¢ a associacdo do
politetrafluoretileno e de anéis metalicos fendidos circulares concéntricos, construidos na face
oposta ao elemento irradiador. Com esta proposta, s6 existira mudanca na permeabilidade
magnética. Para se preverem modificagdes na permissividade, deveriam ser incorporados
elementos filamentares dentro do dielétrico. Foram considerados anéis em apenas um plano
por dificuldades de fabricagdo em diferentes camadas do substrato. Na Fig. 4.1, partes (a) e
(b), estdo representados os desenhos finais da antena completa, cujas principais medidas estao

na Tabela 4.1.
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(b)

Fig. 4.1. Antena com substrato de metamaterial. (a)Parte inferior, onde foram desenvolvidos os anéis. (b) Parte
superior indicando o elemento irradiador.

Tabela. 4.1. Principais dimensdes da antena.

Lado | Dimensdo (mm) | Lado | Dimensdo (mm)
L, 78 L, 51,5

L; 20 Ly 78

Ls 68 Ls 20

L; 8,8 Ls 46,4

Lo 31,5 Ly 20

Ly 22,5

As principais dimensdes para os anéis sdao, W =5mm, d = 2,8mm e 1 = 3,2mm, de acordo a

simbologia usada na Fig. 2.10 da se¢do 2.4.2.

A pelicula metalica proxima aos anéis na parte (a) da Fig. 4.1 representa o plano de terra,

com 3mm de distancia entre as partes adjacentes. Na simulacdo da antena, os valores usados

para o politetrafluoretileno (PTFE) Diclad® 880 foram, constante dielétrica de 2,2, espessura

l,6mm e tangente de perda de 0,0009. Verificou-se, por medi¢des e simulagdes, que a

presenca dos anéis e o dielétrico de pequena espessura faziam com que a maior concentragao

de campo elétrico ficasse entre os anéis e o elemento irradiador. Por esta razdo, ainda que se

tenha o ar em volta da antena, a constante dielétrica resultante ficou proxima da especificagao

para o PTFE.
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4.4 Resultados simulados e medidos

(a) Coeficiente de reflexdo da antena tradicional. A Fig.4.2 mostra valores (em dB) do
modulo do coeficiente de reflexdo da antena tradicional com os chanfrados e reentrancia,
obtidos com a simulagdo pelo EMPro. Para toda faixa de freqiiéncias, tomando -10dB como
limite aceitdvel para o coeficiente de reflexdo, usualmente considerado de boa condi¢do de
casamento de impedancia em aplicagdes de baixa poténcia, garantindo que nao mais de 10%
da poténcia incidente na antena seja refletida, vé-se bons resultados no grafico em analise.
Ressalta-se na Fig.4.2, as freqiiéncias de 1,7GHz, 5,8GHz e 8,2GHz, sendo as de melhor

casamento de impedancia com os valores respectivamente de -33dB, -35,5dB e -33dB.

-5

HoLoL
S b O

IS11/[dB]

6
F

Fig. 4.2. Resultado do médulo do coeficiente de reflexdo da antena tradicional, determinado com o EMPro®, com
os parametros especificados no texto.

reqiiéncia [GHz]

(b) Comportamento da permeabilidade magnética. Depois de obtidos valores do coeficiente
de reflexdo da antena tradicional, foram projetados os anéis de forma que na freqiiéncia de
5,2GHz resultasse no valor 2 como parte real da permeabilidade magnética relativa. As
previsdes foram comprovadas com o desenvolvimento de um novo coédigo no Matlab®. Na
mesma freqiiéncia, a parte imaginaria foi de 0,06. Nas partes (a) e (b) da Fig. 4.3 estdo os
resultados simulados da permeabilidade magnética relativa. Como visto na parte (a), a
permeabilidade magnética relativa em alguns intervalos apresenta valores negativos, o que
levou a necessidade de se investigar o coeficiente de reflexao entre o substrato e o ar. Para isto

¢ necessario calcular a impedancia intrinseca do metamaterial.
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(c) Comportamento da impedincia intrinseca. Admitindo a propagagdo de uma onda

eletromagnética transversal, a impedancia intrinseca do meio ¢ determinada por [46]:
IO

= [——— 4.1
1 c +ime @.1)

onde o ¢ a freqliéncia angular, p ¢ a permeabilidade magnética, o € a condutividade do meio e
€ ¢ a permissividade elétrica. Para o metamaterial, onde apenas a permeabilidade ¢

modificada, esta equagao pode ser escrita como:

4.2)

onde 1’ e u" representam as partes real e imagindria obtidas com (2.67), usando valores da
Tabela 4.1 e considerando os anéis em um meio onde a parte real da permissividade elétrica
relativa vale 2,1. Este valor foi verificado pela justificativa mencionada, relativa a

concentracao de campo elétrico entre os anéis e o elemento irradiador.
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Fig. 4.3. Comportamento da permeabilidade magnética do metamaterial com anéis de cobre e pardmetros
indicados no texto, em funcdo da freqiiéncia. (a) Variagao da parte real . (b) Variacdo da parte imaginaria.
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Na Equacgao (4.2), levam-se em conta as partes real e a imaginaria da permissividade e esta
parcela manifesta-se na condutividade efetiva representada pelo produto we”, deduzido a partir
da tangente de perda. Como €” ndo ¢ maior do que 0,001¢’, o seu efeito serd desconsiderado.
Em conseqiiéncia, a parte real e a imaginaria da impedancia intrinseca estdo representadas na
Fig. 4.4(a) e (b).

(d) Comportamento do coeficiente de reflexio entre o metamaterial e o ar. Para uma
avaliagdo qualitativa dos efeitos da diferenga de propriedades entre os dois meios, sera
considerada a condicao de ondas incidindo perpendicularmente a superficie de separagdo entre
eles. Nestas condigdes, o coeficiente de reflexdo de poténcia I', ¢ igual ao quadrado do

moédulo do coeficiente de reflexdo de campo. Portanto,

2

r -|22" (4.3)

)4

N2 +My
onde 11 representa a impedancia intrinseca do metamaterial e 12 0 mesmo parametro para o ar.
E usual representar (4.3) em decibels calculando-se

I'(dB) = 20 fog| 2L (4.4)

Ny My
que se representa na Fig. 4.5, identificado com o parametro |S11| nas analises usuais de altas
freqiiéncias. A parte real da impedancia intrinseca ¢ sempre positiva, como se mostra na Fig.
4.4. Este fato garante que ndo haja possibilidade de reflexdo total na fronteira dos dois meios,
mesmo se a permeabilidade tiver parte real negativa.

Na Fig. 4.5, percebe-se que o melhor coeficiente de reflexao ¢ obtido em 5,2GHz, com o
valor de —34dB. Na mesma freqii€ncia, o coeficiente de reflexdo sem introducdo dos anéis
seria de —14,2dB. Isto permite afirmar que o emprego dos anéis introduzem uma melhora
significativa no desempenho do substrato no que concerne a transferéncia de energia para o

ambiente externo.
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Fig. 4.4. Comportamento da impedancia intrinseca do metamaterial, com pardmetros especificados no texto. (a)

Parte real. (b) Parte imaginaria.
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-40

Freqiiéncia [GHz]
Fig. 4.5. Variacao do modulo do coeficiente de reflexdo em fun¢@o ad freqiiéncia entre o metamateria e o ar, com
parAmetros conforme no texto, detrminado com o Matlab®.

(e) Coeficiente de reflexdo da antena com substrato de metamaterial. Para verificar a
melhora trazida pela atuagdo do metamaterial na antena, na Fig. 4.6 estdo os valores simulados

e medidos do seu coeficiente de reflexdo com e sem o substrato modificado.

IS11] [dB]

Medido com anéis

—— Simulado sem anéis

-50

|
v
|
|
|
|
L
|
|
|
:
v
| | |
| | |
i i i
2 4 6 8 10 12 14
Freqiiéncia [GHz]
Fig. 4.6. Coeficiente de reflexdo da antena tradicional e com o substrato de metamaterial, empregando os
parAmetros dados no texto. A simulagdo foi feita com o programa EMPro® e as medigdes com o analisador
vetorial de circuitos VNA da Agilent Mod. E5S071C para freqiiéncias entre 300kHz e 14GHz.

Comparando a Fig. 4.2 com a Fig. 4.6, ¢ importante notar que o coeficiente de reflexao vale
—19,6dB em 5.2GHz na Fig. 4.2 e o vale —31dB simulado e —28dB para medido na Fig. 4.6. A

melhora no coeficiente de reflexdo com o substrato de metamaterial nesta freqiiéncia deve-se
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ao fato de a parte real da permebilidade magnética relativa aproximar-se da parte real da
permissividade elétrica relativa, com ambas as partes imaginarias muito menores do que as
suas partes reais. Como resultado, a impedancia intrinseca do metamaterial aproxima-se do
valor para o ar, causando uma melhor transferéncia de energia. Na Fig. 4.6, o coeficiente de
reflexdo em freqiiéncias diferentes de 5,2GHz aumenta rapidamente, pois a parte real da
permeabilidade magnética do metamaterial afasta-se muito rdpido da parte real da sua

permissividade elétrica.

(f) Avaliagdo do ganho da antena. Para finalizar a caracterizagdo da antena com
metamaterial, na Fig. 4.7 estdo os valores simulados dos seus ganhos de irradiacdo e de
sistema. O valor identificado como ganho de irradiacdo ndo leva em conta as perdas causadas
pela reflexdo na linha. A curva representada como ganho do sistema inclui os efeitos dessas
perdas, resultando em valores um pouco menores. A influéncia ndo ¢ muito significativa
porque em toda a faixa analisada o coeficiente de reflexdo ficou inferior a —10dB. E
importante notar que em 5,2GHz a diferenga entre os dois ganhos ¢ minima por conta de uma

maxima transferéncia de energia para o ar.

9

------- Ganho de irradiagao
— Ganho de sistema

L
vy

Freqiiéncia [GHz]
Fig. 4.7. Valores simulados de ganho de irradiacdo e sistema para antena com substrato de metamaterial,
conforme dados no texto.

(g) Levantamento do diagrama de irradiacdo. Na Fig. 4.8, tendo como referéncia a Fig.4.1,
estdo representados valores encontrados por meio de simulagdo de diagramas de irradiacdo em
dois planos ortogonais ¢ = 0" (plano do campo magnético) e ¢ = 90" (plano do campo elétrico).

Os levantamentos foram feitos em freqiiéncias em que se obtiveram os melhores casamentos
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de impedancia, nomeadamente em 1,7GHz, 5,2GHz ¢ 11GHz. Com o objetivo de comparar os
diagramas de irradiacdo medidos e simulados, os ensaios de laboratério foram efetuados na
freqliéncia de 5,2GHz. Obtiveram-se os diagramas de irradia¢ao no plano do campo magnético

para a co-polarizagdo e para a polarizagdo cruzada, representadas na parte (a) e (b) da Fig. 4.9,

segundo procedimento divulgado em documento confiavel [47].

150

180
Fig. 4.8. Diagramas de irradiagdo conforme calculado com
o programa EMPro®, em dois planos ortogonais, ¢ = 0" e
¢ = 90°, para as freqiiéncias de 1,7GHz (a), 5,2GHz (b) e
210 11GHz (c).
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Utilizaram-se os seguintes equipamentos: antena transmissora do tipo corneta piramidal
ETS—Lindgren para operagdo na faixa entre 750MHz e 18GHz, gerador de sinais da Agilent
Mod. E8257D para freqiiéncias entre 10MHz e 20GHz, analisador de espectro da Agilent
Mod. E4407B. Na Fig. 4.11, esta representado o prototipo da antena em estudo, fabricada
segundo as dimensdes ja especificadas. A excitagdo foi feita através de um conector SMA
especificado mesmo para operagdes em freqiiéncias acima de 15GHz.

Observando os graficos da Fig. 4.8, nota-se que os diagramas em ambos os planos tornam-
se mais diretivos a medida que a freqiiéncia aumenta. A parte (a) da figura apresenta um
comportamento proximo ao de um dipolo. No plano ¢ = 0°, existe certa simetria em relagdo ao
eixo horizontal do sistema devida a simetria da antena. Relativamente a Fig. 4.9, quando das
medicdes para os digramas, houve algumas dificuldades que se verificaram serem relacionadas
a estabilidade do suporte e as influéncias do piso refletor do laboratoério de medida, além de
dificuldade no alinhamento das antenas e, possivel presenca de sinas interferentes porque a
camara semi anecdica nao foi totalmente isolada. Todos estes fatores contribuiram para as
diferengas entre os diagramas previstos e medidos. Na Fig. 4.10 estdo algumas fotografias do

esquema de ligacao dos equipamentos para as medidas.

Medido
---- Simulado ===== Simulado

Medido

(@) (b)

Fig. 4.9. Diagramas de irradiagdo no plano do campo magnético, para a freqiiéncia de 5,2GHz. (a) Co-
polarizagdo. (b) Polariza¢do cruzada.
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(b)

Fig. 4.10. Ligacao de equipamentos para medi¢cdo dos diagramas de irradiagdo em 5,2GHz. (a) Antena com
substrato de metamaterial e analisador de espectro. (b) Antena transmissora e gerador de sinais.
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(2) (b)

Fig. 4.11. Prototipo da antena em estudo. (a) Vista no lado do elemento irradiador. (b) Vista da parte inferior,
onde foram construidos os anéis.

4.5 Comentarios sobre o capitulo

Depois de avaliado o modulo do coeficiente de reflexdo da antena tradicional por simulagdo
com o EMPro® também se avaliou a transferéncia de energia do substrato com
comportamento de metamaterial para o ar. Para isto, foram feitos os calculos da impedancia
intrinseca com o programa Matlab® e comparados com o correspondente valor para o ar.
Simulag¢des e medidas comprovaram a melhora que a alterag@o introduzida no comportamento
do meio proporcionou de forma controlada em algumas freqiiéncias. Foram simulados e
medidos os valores do coeficiente de reflexdo provocado pela antena em uma linha de
transmissao de 50Q2. Em algumas freqiiéncias, apresentou valores melhores em relacdo a
antena com substrato tradicional, com destaque para a freqiiéncia de 5,2GHz . Nesta
freqiiéncia, o coeficiente de reflexdo indica um melhor casamento de impedancia, com uma

diferenca de 8,4dB segundo as medicdes e 11,4dB previstos por meio das simulagdes.
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Capitulo 5

Comentarios e conclusoes

5.1 Comentarios gerais

Foram apresentadas as principais propriedades dos metamateriais, nova categoria de meios
dielétricos que apresentam caracteristicas eletromagnéticas muito diferentes dos encontrados
usualmente. Mostrou-se como esses materiais podem ser uteis no desenvolvimento de
componentes especiais para aplicacdes em radiofreqiiéncia, em microondas e na faixa optica.
Entre essas aplicagdes, destacou-se o seu emprego em certos modelos de antenas, com
objetivo de melhorar a transferéncia da energia para o ambiente externo. Optou-se pela
aplicacdo no desenvolvimento de antenas de microfita, uma estrutura compacta de grande
utilidade para muitos sistemas de radiocomunicagdes.

Um dos objetivos era a avaliacdo das influéncias que a mudanca no substrato traria no
desempenho da antena. Por esta razdo, optou-se por um formato simples de irradiador, com
certas adaptacdes no local de sua excitagdo, para garantir o casamento de impedancia em uma
linha impressa. As dimensdes mais adequadas foram obtidas a partir de simulagdes com o
programa EMPro® e diversos ensaios em laboratorio. Dos resultados, foi construida uma
antena tradicional com substrato de politetrafluoretileno (PTFE) Diclad®880, que serviria
como referéncia. Em seguida, para aplicar os conceitos e valores relacionados aos
metamaterias, construiu-se nova antena com alteragdes no substrato de PTFE causadas pela
inser¢do de anéis metalicos fendidos, circulares e concéntricos na face oposta a do elemento
irradiador.

Os anéis metalicos foram concebidos para reduzir ao maximo a reflexdo na interface do
dielétrico com o meio externo. Esta configuracdo implica mudar a permeabilidade relativa, em
um processo pelo qual se busca aproxima-la da constante dielétrica do material, ao menos em
certa faixa de freqiiéncias. Assim, aproximam-se os valores da impedancia intrinseca entre os
dois ambientes, o que confere maior eficiéncia de irradiagdo, com seus efeitos sobre a

diretividade e a largura de faixa.
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5.2 Conclusoes

A construgdo de antenas impressas com substrato de metamaterial mostrou melhoras
efetivas nas caracteristicas de irradiagdo da antena. A comprovagdo fica evidente nas
freqliéncias em que houve reduc¢do na diferenca entre as impedancias intrinsecas do substrato e
do ambiente externo. Os fatos foram demonstrados com simulagdes no programa EMPro®,
céalculos no programa Matlab® e por ensaios em laboratério. Em destaque, mostra-se o
comportamento do coeficiente de reflexdo com a freqiiéncia, com redu¢do mais acentuada em
5,2GHz. Quando empregado o substrato convencional, encontrou-se —19,6dB e a mudanca
para o metamaterial nas condi¢des descritas levaram a —31dB nas simulag¢des e a —28dB nos
ensaios praticos. Este resultado mostrou-se condizente com o esperado visto que, nesta
freqliéncia, a parte real da permeabilidade relativa do substrato tornou-se proxima a parte real
da constante dielétrica e ambas as partes imaginarias das duas propriedades permaneceram
muito pequenas. Um aumento na quantidade de células no metamaterial permitira uma
modificagdo mais suave na permeabilidade. Isto levara a uma relagdo p/e menos dependente

da freqliéncia e a possibilidade de operacdo em faixa mais larga.

5.3 Sugestoes para trabalhos futuros

Investigou-se a melhora que a modificacdo na permeabilidade magnética ocasionou em um
sistema simples de irradiagdo. Entre os procedimentos de avaliacdo, foram analisadas as
caracteristicas de irradiacdo da antena e os valores do coeficiente de reflexdo em uma ampla
faixa de freqiiéncias. Observou-se que a caracteristicas de metamaterial obtida com alteragdes
apenas na permeabilidade magnética resultou em certa limitagdo na faixa de melhor
desempenho. O fato ¢ justificado porque a atuagdo dos anéis metalicos fendidos ressonantes
concéntricos causam acentuadas variagdes na permeabilidade com a freqiiéncia, enquanto a
permissividade permanece praticamente inalterada. Portanto, um aspecto relevante seria
avaliar novas formas de comportamento magnético que conduzissem a variagdes suaves na
permeabilidade. Além disto, como demonstrado no texto, ha possibilidade de altera¢des na
permissividade relativa, uma forma mais trabalhosa de chegar-se ao comportamento de
metamaterial. Todavia, trata-se de uma possibilidade potencial a ser explorada, na busca por
comportamentos da permissividade e da permeabilidade que fiquem mais proximos entre si ou

cuja relagdo seja mais suave com a variacao da freqiiéncia.
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